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Achtung!

Anderungen bei Brandschutz-Nachweisen
zum 1. April 2014 konnen Einfluss auf die
Rigips-Systeme in dieser Druckschrift haben.

Informationen hierzu sowie die aktuellen
Prifzeugnisse finden Sie unter
www.rigips.de/pruefzeugnisse




Rigips. Nachhaltig gut.

Menschen bauen einfach gerne. Und gerne einfach.

Rigips. Der Ausbau-Profi — Innovation und Nachhaltigkeit

Heutige Bauweisen tiberzeugen durch ein Héchstmaf an Funktionalitat und Wirtschaftlichkeit. Wie der trockene
Innenausbau, den Rigips als Pionier und Wegbereiter in Deutschland etabliert hat. Heute steht der Name Rigips
als Synonym flir den modernen Trockenbau sowie die hohe Qualitat der Marke. Wir haben diese Bauweise durch
vielfaltige Innovationen weiterentwickelt und bieten dem professionellen Anwender hochwertige Systemldsungen
inklusive aller benétigten Komponenten. Dabei leitet uns der verantwortungsvolle Umgang mit nattrlichen,
menschlichen und wirtschaftlichen Werten und Ressourcen. Die Herstellung besonders umweltvertraglicher
Baustoffe aus dem natiirlichen Rohstoff Gips hat bei uns eine lange Tradition. Deshalb fiihlen wir uns dem nach-
haltigen Bauen in besonderer Weise verpflichtet.

Einfache und zukunftsorientierte Losungen

Im Mittelpunkt unserer Entwicklungen stehen zuverldssige, sichere Systeme, die den standig wachsenden Forde-
rungen aller am Bau Beteiligten gerecht werden. Unser Anspruch ist es, die vielseitigen Wiinsche unserer Kunden
nicht nur nach aktuellen Anforderungen zu erfiillen, sondern schon heute an die Herausforderungen von morgen
zu denken. Wir entwickeln Losungen, die auf hochsten Nutzerkomfort ausgerichtet sind, um Gebaude und Raume
zukunftsorientiert gestalten zu konnen. Dafiir steht Multi-Komfort.

Mit Multi-Komfort nachhaltige Werte schaffen

Mit unseren lber den geltenden Mindeststandards liegenden Multi-Komfort-Lésungen und mit unseren gepriiften
Systemen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu hoherer Planungs- und Verarbeitungssicherheit sowie Wertschop-
fung im Trockenbau. Damit verbunden sind auch die nachhaltige Verbesserung von Wohnkomfort und Lebens-
qualitat fir die Menschen sowie die Werthaltigkeit ihrer Lebensraume. Und zwar von Generation zu Generation.

Komfort mit allen Sinnen erleben: die sechs Multi-Komfort-Dimensionen

: -~ Gestaltungs-
Raumklima Ruhe freiheit

Weitere Informationen unter www.rigips.de/mkh



1.1 Produktion 4
1.2 Anwendungsbereiche 5
1.3 Produkteigenschaften und bauphysikalisches Verhalten 6
1.4 Produktprogramm 8
1.5 Zubehdrprogramm flir Wande, Dach- und Deckenkonstruktionen 10

2.1 Allgemeine Verarbeitungsbedingungen 11
2.2 Plattenbearbeitung und -zuschnitte 11
2.3 Fugentechniken 12
2.4 Kantentechnik mit Rigips EasyFlex 13

3.1 Unterkonstruktion und Bekleidung von nichttragenden Wanden 14
3.2 Unterkonstruktion und Beplankung von tragenden Wanden 15
3.3 Verbindungsmittel bei tragenden Wandkonstruktionen 17
3.4 Ausflihrungsdetails der Beplankung furr Fenster- und Turéffnungen 19
3.5 Ausfliihrungsdetails Dampfbremsebene mit Rigidur Hsq 21

4.1 Tragende GebaudeaulRenwande F 30- und F 60-Konstruktionen 23
4.2 Tragende GebdudeauRenwande F 90-Konstruktionen 24
4.3 Tragende Gebdudeabschlusswénde F 30-Binnen/F 90-B auren 0hne Wetterschutzbekleidung 25
4.4 Tragende Gebdudeabschlusswande F 30-Binnen/F 90-B 3ygen mit Wetterschutzbekleidung 26
4.5 Auflenbeplankung tragender AuBenwande und Wetterschutzsysteme 27
4.6 Tragende Gebaudeinnenwande F 30-Konstruktionen 28
4.7 Tragende Gebdudeinnenwande F 60-Konstruktionen 29
4.8 Tragende Gebaudeinnenwande F 90-Konstruktionen 29
4.9. Bekleidung von nichttragenden Innenwanden 30

5.1 Decken und Dachschragen mit statischer Funktion 32

5.2 Decken und Dachschragen ohne statische Funktion 34

6.1 Oberflachenbehandlung 36

7.1 Lasten an Wanden und Decken 37

8.1 Rigidur Hsq und Rigidur H-Produktdaten 38



1. Allgemeines

1.1 Produktion

Alle Arten der Rigidur-Gipsfaserplatten werden in Deutschland seit 15 Jahren im Werk Bodenwerder auf modernen Produktions-
anlagen flir den inlandischen und europaischen Markt gefertigt. Zusammen mit dem darauf abgestimmten Zubehdérprogramm
erhalten Sie damit ein speziell fir Ihre BedUrfnisse zugeschnittenes, komplettes System.

Gipsfaserplattenwerk in Bodenwerder
(Niedersachsen)

In der modernen Produktionsanlage werden die hochwertigen Rigidur-Gipsfaser-
platten gefertigt

@ - ;

Standige Materialprifungen sichern eine hohe und zuverldssige Qualitat der
Rigidur-Produkte

1.2 Anwendungsbereiche

Rigidur von Rigips fiir alle Anwendungsbereiche

Rigidur-Gipsfaserplatten

Anwendung Anwendung Anwendung

Fuboden Trockenbauwainde, Decken, Holzbau
Neubau/Renovierung Dachschragen Modulbau

Rigidur Rigidur H Rigidur H Rigidur H/Hsg
Estrichelemente Ausbauplatte GroRformat Grof3format und
~ Dachbodenelemente Rigidur H XXL

i ¥ e E

Die Rigidur-Gipsfaserplattenfamilie von Rigips umfasst ein groBes Sortiment von Produkten, die speziell auf die jeweiligen
Anwendungsbereiche hin optimiert sind.

Mit Rigidur H, der homogenen Gipsfaserplatte von Rigips, konnen Zimmerleute, Architekten, Planer und Statiker auch bei
tragenden Wandkonstruktionen auf die gewohnte Rigips-Qualitat zurlickgreifen. Zusatzlich bringt Rigidur H natirlich alle
Vorteile einer Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte mit.

Die Anforderungen, die an die mittragende und aussteifende Beplankung von Wandtafeln gestellt werden, sind durch die Rigidur H-
Gipsfaserplatten komplett erfiillt. Neben all diesen Eigenschaften wurde der Rigidur H von der Forschungs-, Entwicklungs- und

Materialpriifanstalt VHT Darmstadt mit einem Gutachten die Eignung unter dynamischer Beanspruchung bescheinigt.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten lber die gesamten bauphysikalischen Kennwerte.



1.3 Produkteigenschaften und bauphysikalisches Verhalten

Unser Standard:
Rigidur H mit natiirlichem Luftreingungseffekt.
Alle Rigidur H-Gipsfaserplatten sind mit einem Luftreiningungseffekt ausgestattet.

Die Aufnahme und der Abbau von Luftschadstoffen erfolgt in der Rigidur H-Platte

und sorgt flir verbesserte Raumluft.

e Entfernt Formaldehyd zu 98 % aus der Raumluft (gem. Prifbericht — Das ECO-Insti-
tut in KoIn bestatigt in seinem Prufbericht 21715-2 die herausragende Wirksamkeit
der Rigidur H.)

e Entfernt bzw. verringert viele andere Schadstoffe aus der Raumluft, die als fliichtige
organische Verbindungen (VOCs) vorkommen.

Weitere Informationen und Details
erhalten Sie in unserer Dokumentation
,Rigidur H—Das Gipsfaserplatten-Sor-
timent mit Raumluft-Reinigungseffekt
als Standard.” oder im Internet unter
www.rigips.de

Gurachien
e

e
S e gt o

Die Rigidur H-Gipsfaserplatten unterlie-
gen strengen fortlaufenden Uberwa-
chungen sowohl der internen Qualitats-
kontrolle als auch durch unabhangige
Prifinstitute. Neben den mechanischen
Kennwerten werden Brandschutz- und
Umwelteigenschaften regelmaRig
untersucht.

Rigidur H-Gipsfaserplatten sind gemafd
EN 13501-1 als ,nichtbrennbar” einge-
stuft. Somit konnen sichere und wirt-
schaftliche Brandschutzkonstruktionen
von F 30 bis F 90 erstellt werden. Diese
Konstruktionen sind in Materialpriif-
anstalten fur das Bauwesen getestet
worden. Priifzeugnisse konnen bei Be-
darf angefordert werden.

Viele Wandaufbauten mit der Rigidur H-
Gipsfaserplatte sind schalltechnisch
untersucht worden. Neben internen
Messungen in unserem Schallschutz-
Labor stehen auch eine Reihe von Pruif-
ergebnissen der Materialpriifanstalten
zur Verfligung, welche die hohen schall-
dammenden Eigenschaften von Konstruk-
tionen mit Rigidur H-Gipsfaserplatten
belegen.

Die Rigidur H Gipsfaserplatte zeichnet
sich durch eine hohe Biegefestigkeit aus,
die ihr ein HochstmaR an Robustheit
gegenliber mechanischen Beanspruchun-
gen verleiht. Die einzigartige Oberflachen-
harte schiitzt die Platte vor Kratzern und
Beschadigungen. Die harte und glatte
Oberflache ist das Resultat des speziellen
Produktionsprozesses, bei dem die Platte
in einem kontinuierlichen Walzverfahren
exakt auf die erforderliche Dicke verpresst
wird. Eine Oberflachenbeschadigung
durch nachtrédgliches Planschleifen der
Platten entfallt somit.

Die Europaische Technische Zulassung
ETA-08/0147 bescheinigt der Rigidur H-
Gipsfaserplatte ausgezeichnete Werte
flr die Erstellung von aussteifender und
mittragender Beplankung. Erganzt wird
diese Zulassung durch die nationale
Zulassung des DiBt (2-9.1.571).

Wande aus Rigidur H-Gipsfaserplatten
sind gemal} DIN 4108, Teil 7 luft- und
winddicht. Dies bezieht sich auch auf
die entsprechend der Verarbeitungs-
anleitung ausgefiihrten Klebe- bzw.
Spachtelfugen.

Im Hinblick auf Schadstoffe, Wohn-
raumgesundheit und Umweltverhalten
ist die Rigidur H Gipsfaserplatte vom
Institut fir Baubiologie als ein ,geprifter
und empfohlener Baustoff” eingestuft
worden. Ein umfassendes Gutachten
dazu ist auf Anfrage erhaltlich.

Rigidur H-Gipsfaserplatten sind diffu-
sionsoffen gemdf EN ISO 12572.

Der s4-Wert betragt 0,24 m (Rigidur H
12,5 mm) bzw. 0,29 m (Rigidur H 15 mm).

Die spezielle Rigidur Hsq mit einem
sd-Wert von 4,5 m wirkt als moderate
Dampfbremse und eignet sich damit
flr die innenseitige Beplankung von
AuRenwanden mit diffusionsoffener
Fassadendammung.

Mit dem Gutachten der Forschungs-,
Entwicklungs- und Materialprifanstalt
VHT Darmstadt wird der Rigidur H Gips-
faserplatte auch die Eignung unter
dynamischer Beanspruchung bescheinigt.
Demnach ist die Rigidur H in Verbindung
mit Klammern als Verbindungsmittel,
als—im Sinne der DIN 4149:2005-04 —
Luneingeschrankt anwendbares Beplan-
kungsmaterial“ eingestuft. Selbst in erd-
bebengefahrdeten Regionen ist Rigidur H
als Baumaterial einsetzbar.

Die Warmeleitfahigkeit der Rigidur H wird
nach EN 12667 bestimmt und liegt bei
A (10, trocken) 0,202 W/(m ) K)-

Der Rechenwert der Warmeleitfahigkeit
g liegt gemaR Zulassung (2-9.1.571) bei
0,35 W/(m - K).

Die Rigidur H-Gipsfaserplatten haben
bei Zunahme der Luftfeuchtigkeit eine
3- bis 4-fach geringere Langenausdeh-
nung als z. B. Holzwerkstoffplatten. Mit
dem Einsatz der formstabilen Rigidur H
kénnen eventuell auftretende Fugenrisse
im Wand- und Deckenanschluss vermie-
den werden.



1.4 Produktprogramm I
Bezeichnung MaRe in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca. Bezeichnung MaRe in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca.

Dicke Breite Lange in kg/m? in kg Dicke Breite Lange in kg/m? in kg
Rigidur H 10 Rigidur H 10

10,0 1.245 2.000 12,0 29,9 10,0 1.000 1.500 12,0 18,0

10,0 1.245 2.500 12,0 37,4 s

’ ’ ’ Rigidur H 12,5

—— 1245 3000 i 418 12,5 1.000 1.500 15,0 22,5

Rigidur H 12,5 s
Rigidur H 15

12,5 1.245 2.000 15,0 37,4

125 1245 2500 150 46,7 150 1.000 1.500 18,0 27,0

12,5 1.245 2.750 15,0 51,4

12,5 1.245 3.000 15,0 56,0
Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich.

Bezeichnung MaRe in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca.
Dicke Breite Lange in kg/m? in kg
Bezeichnung Ma@e in mm _ i _Gewmh‘g ca. !’Iattengewmht ca. Rigidur H (A1) 10
Dicke Breite Lange in kg/m in kg
g 10,0 1.249 2.000 12,0 30,0
Rigidur H 10 "
10,0 1249 2.000 12,0 30,0 RIgidolETe>
10,0 1.249 2500 12,0 375 12,5 1.249 2.000 15,0 37,5
10,0 1.249 3.000 12,0 45,0 125 1.249 2.750 15,0 >L5
Rigidur H 12,5
12,5 1.249 2.000 15,0 37,5
12,5 1.249 2.540 15,0 47,6
12,5 1.249 2610 15,0 48,9 Bezeichnung MaRe in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca.
12,5 1.249 2,630 15,0 49,3 Dicke Breite Lange in kg/m’ inkg
125 1249 2.750 15,0 515 Rigidur Estrichelement 20 2x10 500 1.500 24,1 18,1
12,5 1.249 3.000 15,0 56,2
Rigidur H 15 Rigidur Estrichelement 25 2x12,5 500 1.500 30,1 22,6
15,0 1.249 2.000 18,0 45,0
15,0 1.249 2.500 18,0 56,2 Rigidur Estrichelement 30 MW 2 x 10 +10 MW 500 1.500 25,7 19,3
15,0 1.249 2.540 18,0 57,1
15,0 1.249 2.750 18,0 61,8 Rigidur Estrichelement 35 MW 2 x 12,5+ 10 MW 500 1.500 31,7 23,8
15,0 1.249 3.000 18,0 67,4
Rigidur H 18 Rigidur Estrichelement 30 HF 2x10+ 10 HF 500 1.500 26,1 19,6
18,0 1.249 3.040 21,5 81,6
Weitere Lingen auf Anfrage erhltich. Rigidur Estrichelement 35 HF 2x125+10HF 500 1.500 32,1 24,1
Rigidur Estrichelement 40 PS 2x10+20PS 500 1.500 24,5 18,4
Rigidur Estrichelement 50 PS 2x125+30PS 500 1.500 24,7 18,5
Bezeichnung Male in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca.
Dicke Breite Lange in kg/m? in kg
Rigidur H AK

125 1249 2000 150 375 N RigpsHinwese

12,5 1.249 2.540 15,0 47,6 . - . . . o (oY " .
12'5 1249 3000 15'0 56'2 « Rigips verfligt Uber ein groRes Trockenestrich-Sortiment. Die Rigidur Estrichelemente haben ein Format von 500 x 1.500 mm.
Weitere L £ Anf hattiich ’ . ' ' ' Ihre harte und glatte Oberflache ist extrem belastbar. Rigidur Trockenestriche sind auch mit Kaschierungen aus Mineral-
criere tangen aut Antrage ematic wolle, Holzweichfaser oder Polystyrol erhaltlich. Diese Trockenunterbdden sind besonders geeignet fiir die Trittschall- und

Warmedammung.
— * Weitere detaillierte Informationen lber das Rigidur FuRboden-Sortiment erhalten Sie in der Broschtire ,Verarbeitungs-
richtlinien Rigidur FuRboden®, im Kompendium ,Planen und Bauen®, Kapitel FuRbodensysteme und im Internet unter
Bezeichnung MaRe in mm Gewicht ca. Plattengewicht ca. www.rigips.de.
Dicke Breite Lange in kg/m? in kg
Rigidur Hsq
12,5 1.249 2.750 15,0 53,6

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich.



1. Allgemeines

1.5 Zubehorprogramm fur Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen

Produkt-
bezeichnung

Produkt-
spezifikation

Anwendung

GebindegroRe

Verbrauch

Reichweite

Verarbeitungs-

zeit

Verarbeitungs-
temperatur

Lagerfahigkeit

Lagerung

Rigidur
Nature Line
Fugenkleber

Pastoser, ein-
komponentiger,
[6sungsmittel-
und gefahrstoff-
freier Fugenkleber
Zur Verklebung
von Rigidur-Platten

in Klebefugen-
technik

310 ml/Kartusche

ca. 15 ml/m Fuge

ca. 20 m?/Kartusche

ca. 10 Minuten

7-25 °C

ungedffnet

12 Monate

frostfrei

Rigidur
Fugenkleber

Pastoser, ein-
komponentiger,
[6sungsmittelfreier
Fugenkleber auf
Polyurethan-Basis
Zur Verklebung von

Rigidur-Platten in
Klebefugentechnik

310 ml/Kartusche

ca. 15 ml/m Fuge

ca. 20 m?/Kartusche

ca. 10 Minuten

5-30 °C

ungedffnet

12 Monate

nicht
frostempfindlich

Rigidur
Gitterbewehrungs-
streifen

Selbstklebender
Gitterbewehrungs-
streifen in 48 mm
Breite

Bewehrungs-
streifen fur die
AK-Fugentechnik

90 m/Rolle

1 m/Meter Fuge

112 m?/Rolle

nicht unter 5 °C

ungedffnet
12 Monate

trocken

VARIO
Fugenspachtel

Hoch kunststoff-
verglitetes Material
nach EN 13963/
Typ 4B

Zur Fugenverspach-
telung der Rigidur-
Gipsfaserplatten
bei Ausfiihrung in
Spachtelfugentech-
nik und zur Uber-
spachtelung der
Verbindungsmittel

5 kg/Beutel
25 kg/Sack

ca. 0,3 kg/m?
ca. 16 m?/Beutel
ca. 80 m?/Sack

ca. 40 Minuten

nicht unter 5 °C

angebrochen
max. 3 Monate

trocken und
frostfrei

Rigidur Fix Schnell-
bauschrauben/
Rigidur Schnell-
bauschrauben

Aus Stahl, spezial-
behandelt, schwarz
phosphatiert

Fur die Verschrau-
bung der Rigidur-
Platten

3,5x30 mm

3,5 x40 mm
3,9x 45 mm?

1.000 St./Karton

20 St./m?

50 m?

trocken

Y Rigidur Schnellbauschraube zur Verwendung bei 2-lagiger Beplankung (10 + 15 mm oder 12,5 + 12,5 mm und einer Holz-Unterkonstruktion)
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2. Verarbeitung

2.1 Allgemeine Verarbeitungsbedingungen

Lagerung und Transport

» Die Platten werden auf einer ebenen Flache, am besten auf
einer Palette gelagert.

 Beim Transport mit Gabelstaplern muss der Gabelabstand
mindestens 1 m betragen.

« Einzelplatten sind hochkant zu transportieren.

« Platten sind vor Feuchtigkeit (Regen, Schnee) zu schiitzen und
vor dem Einbau auf die Umgebungstemperatur zu bringen.
Diese darf nicht unter +5 °C liegen. Schnelles, schockartiges
Aufheizen ist zu vermeiden. Eine Beheizung mit Gasbrennern
kann zu Kondensatbildung auf den kalten Wandoberfldchen
fuhren. Hier ist ein ausreichender Luftaustausch erforderlich.

@) Verarbeitungshinweis

Das Einbringen von Nassestrich, Gussasphalt und Nass-

putzen sollte vor dem Einbau der Gipsfaserplatten durchge-
flhrt werden. Ist dies in der Gewerkeabfolge nicht moglich,
sollte zumindest die Fugenverspachtelung erst nachtraglich
erfolgen, um Rissbildungen im Fugenbereich zu vermeiden.

2.2 Plattenbearbeitung und -zuschnitte

« Die Rigidur H-Gipsfaserplatten lassen sich problemlos mit
den ublichen Holz- und Trockenbauwerkzeugen bearbeiten.
« Die Rigidur H-Platten lassen sich ebenfalls mit einem Messer
ritzen und auf dem Plattenstapel brechen. Der Einsatz eines

speziellen Plattenreiers ist unnotig. Ein handelsibliches
Messer mit Abbrechklingen ist vollig ausreichend. Das riick-
seitige Anritzen der Platten ist ebenfalls nicht erforderlich.

« Rigidur-Platten lassen sich einfach und leicht bohren, schleifen,
raspeln und frasen. Rundungen werden mit Stichsagen aus-
gefihrt.

» Zuschnitte lassen sich einfach mit Handkreissagen, vorzugs-

weise Tauchsagen mit ausreichender Absaugung, durchftihren.

Die optimale Drehzahl und die Auswahl des Sageblattes sind
in Abhangigkeit der vorhandenen Sage selbst zu bestimmen.

@) Verarbeitungshinweise

e Rigidur-Platten mit bruchrauen Kanten kénnen nur ver-
spachtelt, nicht aber verklebt werden.

« Rigidur-Platten, die an den Kanten eine exakte Schnittfiih-
rung aufweisen, konnen in Klebefugentechnik verarbeitet
werden.

1 Rigips-Hinweis

Sollten die Platten kurzzeitig feucht geworden sein,
missen sie vor der Verarbeitung vollstandig durchtrocknen.
Zum Trocknen missen die Platten vereinzelt werden.

Bei Hochkantlagerung feuchter Platten besteht die Gefahr
einer bleibenden Verformung.

11
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2.3 Fugentechniken

Wichtig fiir die Qualitat und Ausfiuihrung der Wand- und
Deckenkonstruktionen der Gipsfaserplatten ist die ordnungs-
gemaRe Fugenverarbeitung und ein perfektes Finish, um eine
optimale Wandebenheit zu erreichen.

Die Rigidur-Gipsfaserplatten bieten Ihnen je nach Anwendung
und Verarbeitung unterschiedliche Fugentechniken.

Stumpf gestoRBene
Fuge

Die Platten kdnnen stumpf gestoRen werden (siehe Bild).
Hierbei entfallt der Arbeitsgang des Verklebens oder Verspach-
telns der Fuge. Dies ist z. B. bei doppellagiger Beplankung
moglich, wenn die erste Plattenlage durch die nachfolgende
verdeckt wird.

¢/ / /

Stumpf gestoBene  Gitterbewehrungs-
AK-Fuge streifen aufkleben

| ®

| |

VARIO Fugen- Nachspachtelung
spachtel auftragen ~ mit VARIO Fugen-
spachtel

Die Platten werden an den abgeflachten Kanten stumpf gegen-
einander gestoRen (Bild @). Danach wird der selbstklebende
Rigidur Gitterbewehrungsstreifen direkt auf die abgeflachte
Kante aufgeklebt (Bild @). Mit einer Glattkelle wird der VARIO
Fugenspachtel aufgebracht und flachenbiindig abgezogen
(Bild ). Zur Erzielung einer perfekten Wandoberfléche wird
nochmals VARIO Fugenspachtel zur Nachspachtelung einge-
setzt (Bild @).

Die Verarbeitungsanleitung auf der Verpackung des VARIO
Fugenspachtels ist unbedingt zu beachten.

Die Platten werden mit Rigidur Nature Line Fugenkleber ver-
klebt. Nur absolut gerade Plattenkanten, d. h. werkseitig ge-
schnittene Kanten oder mit einer gefiihrten Tauchsage
geschnittene Kanten sind in Klebefugentechnik zu verarbeiten.
Fiir eine einwandfreie Fugenverklebung sind ausschliel3lich
die Rigidur Fugenkleber zu verwenden.

Der Fugenkleber wird ,satt” auf die saubere, exakt geschnittene
und staubfreie Stirnkante der zuerst montierten Platte aufge-
tragen (siehe Bild @), keinesfalls auf den Holzstdnder. Die
nachste Platte wird gegen den Fugenkleber gedrtickt. Der
Fugenspalt muss weniger als 1 mm betragen (siehe Bild @2)).
Der Verbrauch an Fugenkleber betragt ca. 15 ml pro Meter
Fuge. Nach dem Erharten wird der tberschissige Fugenkleber
blindig mit einem Spachtel abgestoRen (Bild 3').

a 2 ®
»e [/
<1mm
Aufbringen des Platte gegen den Erhartete Uber-
Fugenklebers Fugenkleber drii- schissige Fugen-
cken, Fugenbreite  kleberreste blindig
<1lmm abstoBen

Die Verarbeitungsanleitung auf der Verpackung des Rigidur
Fugenklebers ist unbedingt zu beachten.

Die Plattenfugen kdnnen mit einer Spachtelfuge verarbeitet
werden. Die Fugenbreite der montierten Platten muss zwischen
5-7 mm betragen (siehe Bild (@), Um eine einwandfreie Ver-
spachtelung zu gewahrleisten ist der VARIO Fugenspachtel zu
verwenden. Die Fuge wird ausgefillt und flaichenbiindig abge-
zogen (Bild 2). Die Verspachtelung erfolgt ohne Bewehrungs-
streifen. Zur Erzielung einer perfekten Wandoberflache wird
nochmals VARIO Fugenspachtel zur Nachspachtelung einge-
setzt (Bild ).

2.4 Kantentechnik mit Rigips EasyFlex

Prazise Eck- und Kantenverarbeitung kann mit dem Rigips
EasyFlex erreicht werden. Dieser flexible Kantenschutz ist ideal
fir AuBen- und Innenecken in beliebiger Winkelstellung,
Fensterlaibungen und Ubergénge im Bereich der Dachschréagen.
Der Rigips EasyFlex wird in ein diinnes Spachtelbett aus Rigips
ProMix Plus Fertigspachtelmasse eingebracht und ausgerichtet
und dann mit den entsprechenden Kantenrollerwerkzeugen
angepresst. Uberschissige Spachtelmasse einfach entfernen
bzw. blindig abziehen.

Ubergénge von Abseitenwande/Dachschrigen oder Dach-
schrage/Kehlbalken kdnnen mit dem flexiblen Kantenschutz
Rigips EasyFlex ausgebildet werden (siehe Bild @).

) C— ®
A ¢
5-7mm

Nachspachtelung
der Spachtelfuge

Fugenbreite von Verspachtelung
5-7 mm ist zwin- der 5-7.mm
gend notwendig breiten Fuge
flir Spachtelfuge

Die Verarbeitungsanleitung auf der Verpackung des VARIO
Fugenspachtels ist unbedingt zu beachten.

B\

I DANVAINEY SRR INVARKS
o —

Anschluss der Dachschrage an Kehl-
balkendecke mit Rigips EasyFlex

Flexibler Kantenschutz aus
robusten papierummantel-
ten Kunststoffkern. 70 mm

Fertigspachtelmasse fiir
Fuge und Finish und zum
Ansetzen vom Rigips
breit und 30 Meter pro Rolle EasyFlex fiir perfekte Eck-
ausbildungen.
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3.1 Unterkonstruktion und Bekleidung von nichttragenden Wanden

Unterkonstruktionen

e Rigidur H-Gipsfaserplatten lassen sich direkt auf der Holz-
unterkonstruktion aus Schwellenholz, Rshmholz und Rippen
befestigen.

e Fir nichttragende Wande ist sowohl eine Holzunterkonstruk-
tion als auch eine Metallunterkonstruktionen aus verzinkten
Stahlblechprofilen geeignet (siehe Bild @ und @).

« Wenn eine Beplankung mit einer Kombination von Holzwerk-
stoffplatten und Rigidur H durchgeflihrt werden soll, emp-
fehlen wir eine Trennung der Werkstoffe durch Lattung o. A.
vorzusehen. Der Abstand der Unterkonstruktion, die
Klammer- und Schraubabstdnde und die Eindringtiefen sind
analog zu den in Kapitel 4.9 angegebenen Werten fiir nicht-
tragende Bekleidungen.

e Wir empfehlen, die Beplankung nicht mit unterschied-
lichen Materialien, sondern alle Wandkonstruktionen
direkt mit 12,5 mm Rigidur H-Gipsfaserplatten auf den
Holzstandern auszufihren.

« Die Anordnung einer zusatzlichen Unterkonstruktion kann,
bei der Kombination von Holzwerkstoffplatten und Rigidur H,
die auftretenden Dimensionsanderungen kompensieren.
Eine so erstellte Installationsebene kann durch Einbringen
von Dammstoffen zusatzlich zur energetischen Ertlichti-
gung beitragen.

e Sollen die Wandkonstruktionen mit Rigips-Platten und
Holzwerkstoffplatten ausgefiihrt werden, ist grundsatzlich
sicher zu stellen, dass nur trockenes Konstruktionsholz und
Holzwerkstoffe verwendet werden. Auch wahrend der Bau-
phase missen geeignete SchutzmaBnahmen ergriffen wer-
den um einen zusatzlichen Feuchteeintrag zu verhindern.

* Weitere und detaillierte Informationen erhalten Sie auch
bei Holzhausherstellern im industriellen Fertigbau, die eine
gliteiberwachte Produktion und Montage haben (z. B. ODF,
BMF, GDF). Sie definieren in Ihren, mit der Gipsindustrie
abgestimmten Merkblattern, z. B. Merkblatt 02-01 des
Bundesverband Deutscher Fertigbau eV. (www.bdf-ev.de)
die Rahmenbedingungen fiir Direktbeplankungen von
Gipsplatten auf Holzwerkstoffplatten.

@ Nichttragende Wandkonstruktion mit Holzunter-
konstruktion und Rigidur H-Beplankung

CUUNSNNNNNNNN

A

Beachten Sie, dass das unterschiedliche Ausdehnungsver-
halten von Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten bei lang
andauernder Feuchteeinwirkung zu Fugenrissen in der
Decklage und damit zu Beanstandungen fiihren kann.

@ Nichttragende Wandkonstruktion mit Metallunter-
konstruktion und Rigidur H-Beplankung

3.2 Unterkonstruktion und Beplankung von tragenden Wanden

Allgemeines

Eine tragende und aussteifende Wandkonstruktion mit
Rigidur H hat vielfaltige Aufgaben zu erfiillen. Neben den
Bereichen Warme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz werden
auch vertikale und horizontale Lasten aufgenommen und
abgeleitet. Als Grundelement dient dabei die scheibenartige
Wandtafel bestehend aus Holzrippen, Rahm- und Schwellholz
in Verbindung mit der Beplankung aus Rigidur H-Gipsfaser-
platten

Tragkonstuktionen/Holzstanderwerk

Fir das Standerwerk der Wandkonstruktion ist mindestens
Konstruktionsvollholz (Nadelholz) nach DIN EN 1995-1-1, min-
destens der Festigkeitsklasse C24 nach EN 338 (Sortierklasse
S10/MS10 nach DIN 4074-1) zu verwenden. Die Stuitzen- und
Tragkonstruktionen kdnnen aus Konstruktionsvollholz mit
Rechteckquerschnitt errichtet werden. Die Mindestquer-
schnitte der Tragkonstruktion B x H sind den entsprechenden
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu entnehmen.

Anforderungen an die Beplankung

Je nach Anforderungen an den Schall- oder Brandschutz kann
die Unterkonstruktion ein- oder mehrlagig mit Rigidur H
beplankt werden. Weiterhin kann die Platte sowohl als ein-
seitige als auch beidseitige Beplankung statische Aufgaben
erflllen. Werden Wande nicht in einem Sttick gefertigt, son-
dern Wandelemente aneinandergestellt, sind diese unbedingt
kraftschlissig miteinander zu verbinden. Angaben zu den
zuldssigen Horizontallasten in Abhangigkeit von den einge-
setzten Befestigungsmaterialen und Abstanden bei mittra-
genden oder aussteifenden Beplankungen finden Sie in der
Tabelle 1 Rigidur H "Bemessungswert der Wandscheibentrag-
fahigkeit" auf den folgenden Seiten und in der Europdischen
Technischen Zulassung ETA-08/0147, sowie in der Allgemein
bauaufsichtlichen Zulassung 7-9.1-571.

Horizontale PlattenstoRe sind zu vermeiden. Bei der Ausbil-
dung von Querfugen ist die DIN EN 1995-1-1/NA (Hinterle-
gung von PlattenstoBen) zu beachten.

Rigidur H-Platten mit abgeflachter Kante (AK) sind ebenso wie
Platten mit voller Kante fiir die Beplankung von tragenden und
aussteifenden Wandkonstruktionen ohne Berlicksichtigung
einer Abminderung gemaR Zulassung geeignet.

Tragende Wandtafel aus Schwellenholz,
Rahm und Rippen mit Rigidur H

Tragende Wandtafel aus Schwellenholz,
Rahm und Rippen mit Rigidur H AK
15
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3. Konstruktionsdetails

3.2 Unterkonstruktion und Beplankung von tragenden Wanden

Bemessung nach DIN EN 1995-1-1

Die Bemessung nach zuldssigen Spannungen wird durch die
Bemessung nach Grenzzustanden der Tragfahigkeit und der
Gebrauchstauglichkeit abgelost. Hierbei sind bei der Bemes-
sung die charakteristischen Werte der einzelnen Baustoffe zu
berticksichtigen. Folgend finden Sie fiir die Bemessung der
Scheibentragfahigkeit und Nachweis der Verbindungen zu
berticksichtigenden Werte von Gips und Gipsfaserplatten
sowie zusdtzlichen Angaben nach DIN EN 1995-1-1.

Der Modifikationswert von Gips- und Gipsfaserplatten kann
wie untenstehend angenommen werden:

Modifikationswert

Klasse der Nutzungs- Nutzungs-

Lasteinwirkungsdauer klasse 1 klasse 2
kmod kmod

standig 0,20 0,15

lang 0,40 0,30

mittel 0,60 0,45

kurz 0,80 0,60

sehr kurz 1,10 0,80

Als Teilsicherheit von Gips- und Gipsfaserplatten ist ym =1,3
anzunehmen.

Bemessung der Tragfahigkeit

kmod - Rk
Rg = ——
ym
Rk = charakteristischer Wert der Tragfahigkeit
Rg = Bemessungswert der Tragfahigkeit

ym = Teilsicherheitsbeiwert fiir eine Baustoffeigenschaft
kmod = klimabedingter Modifikationsbeiwert

In der DIN EN 1995-1-1/NA ist der Einfluss des Umgebungs-
klimas in Nutzungsklassen definiert. Fiir Gips- und Gipsfaser-
platten sind folgende Verformungsbeiwerte zu bericksichtigen:

Verformungsbeiwerte

Nutzungsklasse 1 Nutzungsklasse 2

3,0 4,0

Detaillierte Informationen sind der EN 1995-1-1/NA in der je-
weils gliltigen Fassung sowie der ETA-08/0147 und der AbZ.
Z-9.1.571 zu entnehmen.

Hinweis: Auf Grund der laufenden Uberarbeitung der nationa-
len Bemessungsnormen sind die Werte auf Aktualitat zu Gber-
prifen.

Bemessungswerte fiir Wandscheibentragfihigkeit von Holztafelwanden nach DIN EN 1995-1-1

mit ein- oder beidseitiger Rigidur H-Beplankung fiir die NKL 1 und 2. Plattenbreite: 1.250 mm, Wandhohe: 2.700 mm

Verbindungsmittel: Klammern d = 1,5 mm, L=50 mm.

Bemessungswert der Wandscheibentragfahigkeit Fyrd [KN]

flr Verbindungsmittelabstand s

Beplankung Nutzungsklasse
50 mm

12,5 mm - einseitig

1 5,7

2 4,2
12,5 mm - beidseitig

1 171

2 12,8
15 mm - einseitig

1 81

2 6,1
15 mm - beidseitig

1 20,0

2 17,3

Wenn Wande nicht in einem Stiick gefertigt, sondern Wand-
elemente aneinandergestellt werden, sind diese unbedingt
kraftschliissig miteinander zu verbinden. ElementstoRe soll-

ten moglichst verdeckt, z.B. hinter einem Querwandanschluss,
ausgeflihrt werden. Die Anordnung der Platten erfolgt bei ein-
lagiger Beplankung mit gegenliberliegenden Fugen. Nicht hin-

terlegte vertikale PlattenstoRe sind nicht zulassig. Weitere
Informationen zur Ausbildung von Plattenfugen entnehmen
Sie bitte dem Kapitel 2.3

75 mm 100 mm

57 5,0

4,2 472
13,3 10,0
11,6 8,7

6,7 5,0

5,8 43
13,3 10,0
11,6 8,7

@) Verarbeitungshinweise

* Um Fugenrisse vorzubeugen empfehlen wir die Ausbildung
einer Schattenfuge oder eine sichere, saubere und profes-
sionelle Bauteiltrennung mit Rigips TrennFix.

* Bei horizontalen ElementstoRen im Treppen- oder Dachgie-
belbereich ist auf Grund des hoheren Anteils an liegendem
Holz mit einer verstarkten Schwind- und Dehnbewegung
zu rechnen.

3.3 Verbindungsmittel bei tragenden Wandkonstruktionen

Baufaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel

« Als Verbindungsmittel der Gipsfaserplatten mit der Unterkonstruktion sind verzink-
te und/oder nicht rostende Négel, Schrauben oder Klammern zu verwenden.

« Sie mussen einen Durchmesser d zwischen 1,5 mm und 4,0 mm haben. Nagel
missen einen Kopfdurchmesser von > 1,8 x d haben. Klammern missen eine
Rlckenbreite bg > 6 d haben.

» Die Abstande der Verbindungsmittel vom unbeanspruchten Rand der Gipsfaserplatte

muissen mindestens 5 x d und vom beanspruchten Rand mindestens 7 x d betragen.

Erforderliche Randabstdnde und Einschlagtiefen der Befestigungsmittel

Variante 1 Variante 2
Klammern gemal} Sondernagel mit profilierter
DIN EN 1995-1-1/NA Schaftausbildung mit bauaufsicht-
dn>15mm lichem Verwendbarkeitsnachweis
4dn 44 22<dn<2,8mm
>7dn

Klammerbefestigung Beplankung Sondernagelbefestigung Beplankung

>7dn >7dn

'
1
1
' ~
o~
a ~
Al Al

Sondernagelbefestigung Tafelrander

Klammerbefestigung Tafelrander

Aussparungen in der Beplankung

Typische Anwendungsfalle von Aussparungen und Beplankungen mit Rigidur H-
Gipsfaserplatten sind:

» Montagedffnungen fiir Gebdudeeckverschraubungen

« Einblasoffnungen fiir das Einflihren von Zellulosefaserdammstoffen

« Aussparungen fur Steckdosen und Lichtschalter

» Durchdringungen von Installationsleitungen

Dehnungsfugen

Bauseitige Dehnungsfugen sind an gleicher Stelle auch in der Rigidur-Konstruktion
vorzusehen. Uberschreiten der Verlegeldngen bei Rigidur-Wanden, -Decken und
-Dachschragen 15 m, missen ebenso Dehnungsfugen angeordnet werden. Nahere
Hinweise zum Aufbau von Dehnungsfugen entnehmen Sie bitte den Angaben in
unserem Planungsordner ,Rigips Planen und Bauen®.

Die charakteristische Lochleibungs-
festigkeit ist anhand folgender Formel
zu ermitteln:

fhx =127 xd07

mit d = Durchmesser des Verbindungs-
mittels

Verbindungsmittel-Eindringtiefen

Hohenlage des Klammerriickens in
Bezug auf die Rigidur H Oberflache

Zulassig Zulassig
blindig versenkt
3
3
Unzuldssig Unzuldssig
versenkt uberstehend

Statik
Fir Wandscheiben ist ein Nachweis

der Tragfahigkeit der Platten zu flihren.

Wenn kein genauerer Nachweis ge-
fuhrt wird, darf der Nachweis verein-
facht als Schubspannungsnachweis
in der Beplankung gefiihrt werden.

Schallschutz

Messungen an verschiedenen Wand-
aufbauten haben gezeigt, dass Aus-
sparungen an Beplankungen flir den
Schallschutz von Wanden kaum eine
Rolle spielen, wenn die im Wandhohl-
raum liegende Dammung ordnungs-
gemald ausgefiihrt wurde und in dem
Bereich der Aussparung vollstandig
vorhanden ist.

Brandschutz

Bei mittragenden Beplankungen von
Gebaudeabschlusswanden bei F90-B
sind die Steckdosen gem. ABP-Nr.
P-3470/7664-MPA BS zu hinterlegen,
z. B. durch Rigidur H-Plattenstreifen
oder Dammstoff.

I Hinweise: Einfluss von Aussparungen
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3.4 Ausfiihrungsdetails der Beplankung fuir Fenster- und Tiroffnungen

Beplankung Ausfiihrungsdetails

Die Beplankung bzw. Bekleidung der Holzunterkonstruktion
bei Fenster- und Tir6ffnungen kann nach folgenden drei
Konstruktionsbeispielen ausgefiihrt werden:

Die Platten werden mit mind. 20 cm Fugenversatz angeordnet.
 Die Ausflihrung kann in der Spachtelfugentechnik oder
Klebefugentechnik vorgenommen werden.

Detail: Verklammerung

4 . DS
Beplankung mit Rigidur H Beplankung mit Rigidur H
Halbraster-Tafel, Befestigung mit Einraster-Tafel, Befestigung
Stahldrahtklammern mit Stahldrahtklammern it > ! ik

3.3 Verbindungsmittel bei tragenden Wandkonstruktionen

Doppellagige Beplankung

Bei Anbringung einer zweite Lage Rigidur H kann diese mittels ~ wahlen. Der Versatz der PlattenstoRe der 2. Lage zur 1. Lage
geharzten Spreizklammern aus Stahldraht dn > 1,5 mm stan- muss mind. 250 mm betragen. Beide Lagen konnen stumpf _
derunabhangig auf der ersten Lage befestigt werden. Die gestoRen werden, d. h. eine Verklebung oder Verspachtelung
Klammerldnge ist entsprechend der Beplankungsdicke zu ist aus Sicht des Brandschutzes nicht erforderlich.

Variante 2 a:

Hierbei sind auf den Randrippen schmale Plattenstreifen als

Fillstlicke anzuordnen.

¢ Die Ausflihrung kann nur in Klebefugentechnik vorgenom-
men werden.

<2s

B o i
Detail: Schnitt Detail: Verklammerung S VU T SN WL RRRURY | SO IO
(Plattenversatz)
(I o SO TN L]

Beplankung mit Rigidur H Beplankung mit Rigidur H

Einraster-Tafel, Befestigung Einraster-Tafel, Befestigung

der 1. Lage mit Stahldraht- der 2. Lage mit Stahldraht-

klammern klammern

18 19
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3. Konstruktionsdetails

Variante 2 b:

Hierbei wird an den senkrechten Standern jeweils ein Riegel

befestigt, zusatzlich verleimen.

« Die Ausflihrung kann nur in der Klebefugentechnik vorge-
nommen werden.

3. Fenster- und Tur6ffnungen mit durchgehender
waagerechter Plattenfuge

Hierbei wird die Platte links und rechts von der Offnung um

ein Feld weitergeflhrt.

« Die Ausflihrung kann in der Spachtelfugentechnik oder
Klebefugentechnik vorgenommen werden.

¢ Verarbeitungs-Tipp

Der Klammerabstand bei allen Varianten sollte 75 mm nicht
Uberschreiten.

1 Rigips-Hinweise

 Die aufgefuihrten Ausfiihrungsdetails verstehen sich als
Konstruktionsbeispiele.

e Beachten Sie bei der Planung der Konstruktion, dass die
bauphysikalischen Bedingungen (Brandschutz, Schallschutz,
Statik) einzuhalten sind.

e Um mogliche Rissbildungen an den Plattenstoen zu ver-
meiden, ist die Ausfiihrung der Konstruktion mit besonderer
Sorgfalt vorzunehmen.

3.5 Ausfiihrungsdetails Dampfbremsebene mit Rigidur Hsy

Die Entwicklung fiir den Holzbau

Rigidur Hsd ist eine homogene Gipsfaserplatte deren spezielle
Oberflachenveredelung, die Wasserdampfdurchlassigkeit redu-
ziert. So konnen AuRenwandkonstruktionen im Holz-/Holz-
rahmenbau mit Gipsfaserplatten problemlos ohne Folie reali-
siert werden. Damit kann ein kontrollierter sq-Wert im Bauteil
allein durch die innovative Rigidur Hsq Gipsfaserplatte
erreicht werden.

Das Formelzeichen sd beschreibt die diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke eines Bauteils in Metern. Je héher der Wert ist,
umso groBer ist der Widerstand des Bauteils Wasserdampfin
die Konstruktion eindringen zu lassen. Insbesondere in der
Winterperiode stellt sich bei einer Aullenwand ein von innen
nach aufen gerichteter Wasserdampfdruck ein. Eine Abstim-
mung der Durchlassigkeit der einzelnen Schichten aufeinan-
der ist die Voraussetzung dafir, dass es innerhalb der Kon-
struktion zu keiner Anreicherung mit Tauwasser kommt. Dazu
ist raumseitig eine dampfbremsende Schicht erforderlich.

I Rigips-Hinweis

o Bitay,  Das Institut fir Baubiologie in Rosenheim
f % empfiehlt Rigidur-Gipsfaserplatten,
VARIO Fugenspachtel und den Rigidur
ature Line Fugenkleber und zeichnete
4 Nature Line Fugenkleber und zeich
q&ﬁj diese Produkte mit dem Priifsiegel ,gepruift
~smmmemesme. . und empfohlen® aus. Produkte mit diesem
— Siegel ermoglichen gesundes Bauen.

Bei der richtigen Bemessung von Bauteilen ist folgendes zu

beriicksichtigen:

a) Der geforderte Tauwasserschutz fiir den Bauteilquerschnitt
ist sicherzustellen.

b) Im Hinblick auf eine moglichst grolRe ,Feuchterobustheit*
des Bauteilquerschnitts soll die dampfbremsende Wirkung
so klein wie moglich gehalten werden.

Optimal flr eine solche Konstruktion ist demnach bei AuRen-
wandkonstruktionen ein Plattenwerkstoff innenseitig mit
einer moderaten dampfbremsenden Wirkung (sq-Wert ca.

4 m) und aulenseitig ein diffusionsoffener Plattenwerkstoff.
Beide Anforderungen lassen sich jetzt mit den Rigidur H-Gips-
faserplattenprodukten von Rigips auf perfekte Weise kombi-
nieren:

Beispiel einer AuBenwand mit Rigidur H-Gipsfaserplatten

1 AuRenseitige Rigidur H 12,5 nach EN 15283-2. Geeignet als
statisch mittragende Beplankung hinter einem Wetterschutz.
Nichtbrennbar, schallddmmend und diffusionsoffen sq4 < 0,3 m.
Alternativ: Holzweichfaserplatte nach EN 13171, diffusions-
offensd<0,3m

2 Holzstander und Dammung

3 Rigidur Hsd 12,5 nach EN 15283-2. Geeignet als statisch mit-
tragende Beplankung, moderat dampfbremsend sq = 4,5 m,
nichtbrennbar

4 Installationsebene, geddmmt

5 Innenseitige Rigidur H 12,5 nach EN 15283-2. Nichtbrennbar,
schallddmmend und mit der harten, glatten Oberflache
direkt fur Endbeschichtungen (Anstriche, Tapeten, Fliesen
usw.) geeignet

Innenseitige Beplan-
kung mit Rigidur Hs( :
statisch mittragende
und aussteifende Rigi-
dur Hsq —moderate
Dampfbremse mit
einem sq-Wert = 4,5 m.

AuBenseitige Beplan-
kung mit Rigidur H:
statisch mittragende
und aussteifende
Rigidur H—diffusionsof-
fen mit einem sgq-Wert
von < 0,3 m.
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3. Konstruktionsdetails

Bodenanschliisse

Wandanschliisse

Eckanschliisse

Die vertikalen Plattenstole sind sorg- Zur Sicherung der Luftdichtheit ist der Eckanschliisse werden mit den dafiir
faltig und dicht mit Rigidur Nature Line horizontale Bodenanschluss mit geeig- geeigneten Klebebandern abgeklebt
Fugenkleber gemdR der Verarbeitungs- neten Dichtbandern oder vorkonfektio- oder stirnseitig mit einem dafiir geeig-

richtlinien zu verkleben. Wahlweise
koénnen die PlattenstoRe, wie bei Holz-
werkstoffplatten tiblich, mit entspre- Deckenanschliisse

nierten Folienstreifen herzustellen.

neten Kompriband abgedichtet.

chendem Dichtband verklebt werden. Der Deckenanschluss ist an die Geschoss-
decken tberspannende Dampfbrems-
ebene in geeigneter Weise auszufiihren.

Die Rigidur Hsq — Produkteigenschaften, Einsatzbereiche
und Verarbeitung

e Homogene Gipsfaserplatte mit dampfbremsender
Eigenschaft durch neuartige Veredelung d. h. ohne
zusatzliche Folie.

e Brandschutzklassifizierung nach EN 13501-1:
Lnichtbrennbar®

e Rigidur Hsg ist bei Brandschutzkonstruktionen genau-
so wirksam wie die Rigidur H und kann mit den vorhan-
denen Nachweisen eingebaut werden.

e Rigidur Hsg erfillt —wie Holzwerkstoffplatten auch —
die Anforderungen an die Gebaudeaussteifung
(siehe nationale Zulassungen Z-9.1-571 sowie die
ETA 08/0147).

e Keine Formaldehydbelastung, da sie ohne zusatzliche
Bindemittel ist.

e Die Verarbeitung der Rigidur Hsq ist wirtschaftlich, da
die Plattenfugen nicht extra mit Klebebandern luft-
dicht verschlossen werden mussen.

e Die Verarbeitung erfolgt genau wie bei Rigidur H-Gips-
faserplatten sonst tiblich (sagen, klammern, schrau-
ben, nageln)

&) Verarbeitungs-Tipps

e Der gewohnte Montageablauf bei der Verarbeitung
bleibt erhalten.
e Die Rigidur Hs( ersetzt die Holzwerkstoffplatte (Span-
platte oder OSB) bzw. eine Folie als Dampfbremsebene.
e Die Montage der Rigidur Hsq kann mit tiblichen Werk-
zeugen ausgefiihrt werden und stellt keine Anderung der
gangigen und erprobten Verarbeitungspraxis im Holz-
bau dar.
Der Wegfall der Folienanbringung bzw. des Abklebens
der PlattenstoRe mit einem Abdichtungsband spart
Zeit und Kosten und
ist wirtschaftlich vor-
teilhaft.
Bei Durchdringun-
gen der Rigidur Hsg,
z. B. bei Installatio-
nen, ist die Beibehal-
tung der luftdichten
Ebene durch geeig-
nete MaBnahmen
sicher zu stellen.

4. Wandsysteme

4.1 Tragende GebaudeaulRenwande F 30- und F 60-Konstruktionen

Nachfolgend sind gepriifte tragende Wandkonstruktionen von F 30 bis F 90 detailliert aufgefiihrt.
Eine tabellarische Ubersicht steht Ihnen im Kapitel 9.2 zur Verfigung.

Ausfiihrungsvariante: GebaudeauBenwand F 30-B (tragend, raumabschlieend)

Beplankung Rigidur H Dammung Holzstander

innen aufden Dicke Nennrohdichte BxL

mm mm mm kg/m* mm

12,5 12,5 beliebig beliebig > 40 x 80

12,5 12,5 + beliebiger >80 >15Y >50x 80
Wetterschutzbekleidung

15 15 beliebig beliebig >50x 80

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

Ausfiihrungsvariante: GebaudeauBenwand F 60-B (tragend, raumabschlieend)

Beplankung Rigidur H Dammung Holzstander
innen auflen Dicke Nennrohdichte BxL

mm mm mm kg/m? mm

12,5 12,5 >120 >15Y >100x 120
2x12,5 2x12,5 >100 > 45? > 60 x 100
2x12,5 2x12,5 >80 > 50? > 60 x 80

Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

2 B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmestoffe nach EN 13171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zellulosedammflocken, Nennrohdichte > 45 kg/m?®

? Isofloc
Dammung, gem. Tabelle innen
F30-8
Fed ‘
! ! R ey
Konstruktion “
Mindestabmessung
(Holzstander) ! i
N ! auBen
}r,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,UU&%*
I Wetterschutzbekleidung I
e 308/ <625 f
F608 T T

Holzstinder  Mineralfaserdimmstoff Rigidur H
gem.Statik  Baustoffklasse A

Dampfbremsfolie d>12,5mm

TSR
Sl
| S

R

Wetterschutzbekleidung

I I
Wetterschutzbekleidung Il wetterschutzbekleidung ||
i i
[ i ;

Eckausbildung Variante 1

Horizontalschnitt: Eckausbildungen GebaudeauRenwand F 30/F 60

Dampfbremsfolie
""" Holzstander
gem. Statik

Mineralfaser-
[Ammstof
Baustoffklasse A

Wetterschutzbekleidung

Rigidur H
d>12,5mm

Horizontalschnitt: Wandanschluss

Spannung
N/mm?

2,0
2,5

2,5

Spannung
N/mm?
2,0

2,5

2,5
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4. Wandsysteme

4.2 Tragende GebaudeaulRenwande F 90-Konstruktionen

Ausfiihrungsvariante: GebaudeaufRenwand F 90-B (tragend, raumabschlieend)

Beplankung Dammung Holzsténder
innen aufen Dicke Nennrohdichte BxL Spannung
mm mm mm kg/m? mm N/mm?
1x15 12,5 + WDVS/MWV > 140 > 15Y > 140 x 140 2,5
2x15 12,5 + WDVS/MWV >100 > 30" >60x 100 2,5
2x15 12,5 + WDVS/MWV > 140 > B2 > 60 x 140 2,0
2x12,5 12,5 + WDVS/MWV > 140 > 30" > 60 x 140 2,0
2x12,5 12,5 + WDVS/MWV >100 > 50" >60x 100 2,5
WDVS = Warmedammverbundsystem Steinwollelamelle > 40 mm, > 70 kg/m?, witterungsseitig mineralisch verputzt,
gem. gliltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung.

MWV = Mauerwerksvorsatzschale > 100 mm, gem. giiltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung
“ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? Holzstander 140 x 140 mm und 60 x 140 mm im Wechsel

Dammung, gem. Tabelle Beplankunginnen ¢F90-B

/ [

(Holzstander)

Konstruktion
Mindestabmessung

Beplankung aufen

Horizontalschnitt: GebdaudeauRenwand F 90

Ausfiihrungsvariante: GebdudeauBenwand F 90-B mit Wetterschutzbekleidung
ohne brandschutztechnisch wirksame Funktion

Beplankung Dammung Holzstander
innen auBen Dicke Nennrohdichte BxL Spannung
mm mm mm kg/m? mm N/mm?
2x15 2x15 >100 >30Y > 60 x 100 2,5
2x12,5 2x12,5 > 140 >30Y > 60 x 140 2,0
2x15 2x15 > 140 Isofloc > 60 x 140 2,0
1x15 1x15 > 140 > 159 > 140 x 140% 2,5
¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
% Holzstander 140 x 140 mm und 60 x 140 mm im Wechsel
Dammung gemaR Tabelle Beplankung innen

| Il i |

il " I R I i i I

il | [ [ ¥] i .

Konstruktion
Mindestabmessung |
(Holzstander) )

R

g

___4

Beplankung auBBen

|

<315

<625

Horizontalschnitt: GebdudeauRenwand F 90

4.3 Tragende Gebaudeabschlusswande F 30-Binnen/F 90-B 5yzen 0hne Wetterschutzbekleidung

Die Konstruktion der tragenden Geb3dudeabschlusswand mit I Rigips-Hinweis
Rigidur H bietet eine wirtschaftliche Losung bei der Erstellung
von Reihenhausbebauungen und Grenzbebauungen mit oder
ohne Wetterschutzbekleidung. Bitte beachten Sie dabei auch

die jeweiligen Landesbauordnungen.

Bei der Darstellung der Dampfbremse in den Rigidur H-
Konstruktionen handelt es sich um Beispiele. Die bauphysi-
kalisch notwendige Anordnung einer Dampfbremse ist im

Ausfithrungsvariante: Gebdaudeabschlusswinde ohne Wetterschutzbekleidung (F 30-B/F 90-B)

Beplankung Dammung Holzstander

innen aufden Dicke Nennrohdichte BxL Spannung
mm mm mm kg/m? mm N/mm?
12,5 2x15 >100 >15% > 60 x 100 2,5

12,5 2x12,5 >140 > 30" > 60 x 140 2,0

12,5 2x15 >120 B2? >60x120 2,5

12,5 3x125 >100 > 30" > 60 x 100 2,5

12,5 3x125 >140 Isofloc > 60 x 140 2,5

Die auRere Rigidur H-Platte der AuBenbeplankung kannn durch eine mind. 12,5 mm starke mineralische Witterungsschutzplatte (z.B. eine CaSi-Platte)
der Baustoffklasse A ersetzt werden.

Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? B2-Dammstoffe z. B. Holzfaserdammstoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zellulosedammflocken, Nennrohdichte > 45 kg/m?*

Einzelfall zu priifen und konstruktionsabhangig einzuplanen.

Beplankung innen

D3 , . Tabell
‘ ammung, gem. Tabelle ¢F3OB ‘

R | R 5 SRR R R R R TR IR BRI REE S e T SRR
Konstruktion i N
Mindestabmessung ]
(Holzstander) |

[
f
\
|
|

Beplankung aulen

e

<625 i ‘
¢

Horizontalschnitt: Gebdudeabschlusswand F 30-B/F 90-B

Beplankung auRen ! Rigips-Hinweis

Ausflihrungsvariante versetzte Bauweise (F 30-B/F 90-B)
entnehmen Sie bitte der folgenden Seite 26.

Beplankunginnen

Dammun,

Befestigungen gem. Tabelle

gem. statischen
Nachweis

des Herstellers Konstruktion

Mindestabmessung
(Holzstander)

Befestigungen gem.
statischen Nachweis
des Herstellers

F30-B

v
!

} Wetterschutzbekleidung Wetterschutzbekleidung |

Ausflihrungsbeispiel: Parallele Bauweise
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4. Wandsysteme

4.4 Tragende Gebaudeabschlusswande F 30-Binnen/F 90-B jugen mit Wetterschutzbekleidung

Ausfiihrungsvariante: Gebaudeabschlusswande mit Wetterschutzbekleidung (F 30-B / F 90-B)

Beplankung Dammung
innen aulen Dicke

mm mm mm

12,5 12,5 + WDVS/MWV > 90

12,5 12,5 + WDVS/MWV >100

12,5 12,5 + WDVS/MWV >120

Holzstinder
Dichte BxL Spannung
kg/m? mm N/mm?
>15Y >60x90 2,0
> 30" >60x 100 2,5
> B2? >60x120 2,5

MWV = Mauerwerksvorsatzschale > 100 mm, gem. giiltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung
WDVS = Warmedammverbundsystem Steinwollelamelle > 40 mm, > 70 kg/m?, witterungsseitig mineralisch verputzt,
gem. gliltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung oder Holzfaserddmmung > 40 mm, > 270 kg/m?
 Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
% B2-Dammstoffe z. B. Holzfaserddmmstoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zellulosedammflocken, Nennrohdichte > 45 kg/m?*

Dammung, gem. Tabelle Beplankunginnen

¢F30-B

Konstruktion
Mindestabmessung
(Holzstander)

Beplankung auRen

Horizontalschnitt: Gebdudeabschlusswand F 30-B/F 90-B

F30-By

o IR

1T

A

=y |

Wetterschutzbekleidung

Wetterschutzbekleidung

Beplankung auRen

FI90-BA

F30-8%4

F90-By_,

Wetterschutzbekleidung

| Beplankunginnen

Dammun
gem. Tabelle

Konstruktion
Mindestabmessung
(Holzstander)

Befestigungen gem.
statischen Nachweis
des Herstellers

F30-BY

Versetzte Bauweise

I Rigips-Hinweis

Ausflihrungsvariante parallele Bauweise (F 30-B/F 90-B)
entnehmen Sie bitte der vorhergehenden Seite 25.

4.5 AuBBenbeplankung tragender AulRenwande und Wetterschutzsysteme

Rigidur H ist als Beplankung im nicht direkt bewitterten Aulen-
bereich fur tragende aussteifende Konstruktionen zugelassen.
Geeignete Wetterschutzsysteme sind zugelassene Warme-
dammverbundsysteme (WDVS), Holzfassaden als Vorhang-
schalen oder Mauerwerk-Vorsatzschalen.

Beim Bauablauf ist eine Durchfeuchtung der Rigidur H auf-
grund eines fehlenden Wetterschutzes zu vermeiden. Wenn
das Wetterschutzsystem zeitlich nicht direkt nach Montage
der Wandkonstruktion aufgebracht werden kann, ist sie in
geeigneter Weise mit Plane und Folie vor Regen zu schitzen.
In den angegebenen Ausfiihrungsbeispielen sind unterschied-
liche Konstruktionsvarianten der gangigsten Wetterschutz-
bekleidungen aufgefihrt.

Mauerwerk-Vorsatzschale wasserabweisende, diffusionsoffene Folie

Luftschicht Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

Holzstdnder gem. Statik

Mineralfaserdammstoff

Mineralfaserddmmstoff Baustoffklasse A

Rigidur H
d>12,5mm

Dampfbremse

zugelassenes
Warmedamm-Verbundsystem

\ Holzstdnder gem. Statik

Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

Mineralfaserddmmstoff Baustoffklasse A

PEICLELOELLOLPELPOL S0 00 000
P ECCLELLVLLELLLLP S EL L0004

Rigidur H
d>12,5mm

Dampfbremse

Mauerwerk-Vorsatzschale mit Mineralfaserdammstoff

Zugelassenes Warmedammverbundsystem

AuRenbekleidung Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm
Holzstdnder gem. Statik
lotrechte Lattung ——
Hohlraum, beliiftet

Mineralfaserddmmstoff Baustoffklasse A

Rigidur H
d>125mm

Dampfbremse

Mauerwerk-Vorsatzschale Démmung, Hartschaum

Luftschicht Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

Holzstander gem. Statik

Mineralfaserddmmstoff Baustoffklasse A

Rigidur H
d>125mm

Dampfbremse

Aulienbekleidung, Vorhangschale mit waagerechter
Bretterschalung

Mauerwerk-Vorsatzschale mit Hartschaumdammung

Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

AuBenbekleidung wasserabweisende diffusionsoffene Folie

Holzstdnder gem. Statik

waagerechte Lattung

=——— 7 ——==>=——+  Mineralfaserddimmstoff Baustoffklasse A

Rigidur H
d>125mm

Dampfbremsfolie

Mauerwerk-Vorsatzschale wasserabweisende, diffusionsoffene Folie

Luftschicht Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

Holzstander gem. Statik

Mineralfaserddammstoff Baustoffklasse A

| SRR L
Rigidur H
d>125mm

Dampfbremse

AuRenbekleidung, Vorhangschale mit lotrechter Bretter-
schalung

Mauerwerk-Vorsatzschale

1 Rigips-Hinweis

Bei AuBenbekleidungen mit Blechfassaden ist eine
konstruktive Begrenzung der maximalen Temperatur der
Rigidur H auf 50 °C vorzusehen.

Stahldrahtklammern > 1,5 x 10 x 45 mm

AuRenbekleidun
fubenbereiding wasserabweisende, diffusionsoffene Folie

lotrechte Lattung Mineralfaserdémmstoff

Holzstdnder gem. Statik

Mineralfaserddmmstoff Baustoffklasse A

Rigidur H
d>12,5mm

Dampfbremsfolie

Aulienbekleidung mit Mineralfaserddammstoff
(gem. allg. bauaufsichtl. Zulassung des Herstellers)
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4. Wandsysteme

4.6 Tragende Gebaudeinnenwande F 30-Konstruktionen

Ausfiihrungsvariante: Gebaudeinnenwand F 30 (tragend, raumabschlieRend)

Beplankung

innen aulen
mm mm
12,5 12,5
12,5 12,5
12,5 12,5
15 15

Dammung Holzsténder
Dicke Nennrohdichte BxL

mm kg/m? mm

> 60 > 30" >40x 80
beliebig? >40x 80
>80 Isofloc > 40 x 80
beliebig? >50x 80

 Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
% Bei Einsatz von Dammstoffen mindestens Baustoffklasse B2

Spannung
N/mm?

2,5
2,0
2,5
2,5

Dammung, gem. Tabelle

Beplankung

Konstruktion
Mindestabmessung
(Holzstander)

>

l <625
¢

[ S

Beplankung

Horizontalschnitt: Gebaudeinnenwand F 30

Dampfbremsfolie

Holzstdnder gem. Statik

Wetterschutzbekleidung

Ausfiihrungsbeispiel:

Wandanschluss Gebaudeinnenwand F 30 an Aullenwand

4.7 Tragende Gebaudeinnenwande F 60-Konstruktionen

Ausfiihrungsvariante: Gebdaudeinnenwand F 60-B (tragend, raumabschlieRend)

Beplankung

innen aufllen
mm mm
12,5 12,5
2x12,5 2x12,5
2x12,5 2x12,5

Dammung

Dicke Nennrohdichte
mm kg/m?

>120 >15Y

>100 > B2?

>80 > 507

Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmstoffe nach EN 13171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zelluloseddimmflocken, Nennrohdichte > 45 kg/m?

? 1sofloc

4.8 Tragende Gebaudeinnenwande F 90-Konstruktionen

Holzstander

BxL
mm

>100x 120
>60x 100
> 60 x 80

Ausfiihrungsvariante: Gebdaudeinnenwand F 90-B (tragend, raumabschlieRend)

Spannung
N/mm?
2,0

2,5

2,5

Beplankung Dammung Holzstdnder
innen aufen Dicke Nennrohdichte BxL Spannung
mm mm mm kg/m? mm N/mm?
2x15 2x15 >100 > 30" > 60 x 100 2,5
2x12,5 2x12,5 > 140 > 30" > 60 x 140 2,0
2x15 2x15 > 140 Isofloc > 60 x 140 2,0
Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

F 60-B/F 90-B

Konstruktion
Mindestabmessung
(Holzstander)

Ddmmung, gem. Tabelle

Beplankunginnen

|
)

!

)/

i

]
?

Beplankung auen

<625

4

Horizontalschnitt: Gebaudeinnenwand F 60 B und F 90 B
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4. Wandsysteme

4.9 Bekleidung von nichttragenden Innenwanden

Nichttragende Wandkonstruktionen dienen der Raum-
abtrennung unter Beriicksichtigung des Schall- und Brand-
schutzes.

Unterkonstruktion

» Anschluss: Holz 40 x 60 mm fiir Boden-, Decken- und
Wandanschluss, befestigt mit Holzbauschrauben oder
Rahmendiibeln

e Holzstander: Holz 40 x 60 mm

« Rigips Anschlussdichtung Filz

Beplankung

« Die Beplankung mit Rigidur H 12,5 mm oder 15 mm
GrofRformatplatten erfolgt flir die Spachtelfugentechnik
mit einer Fugenbreite von 5-7 mm.

« Bei 2-lagiger Beplankung kann die 1. Lage ohne Ver-
spachtelung stumpf gestofRen werden. Die 2. Lage wird
dann standerunabhdngig auf der 1. Lage befestigt, siehe
Plattenbefestigung.

Plattenbefestigung

« Befestigungsmittel sind Rigidur Fix Schnellbauschrauben/
Rigidur Schnellbauschrauben, Klammern oder Nagel.

* Bei 2-lagiger Beplankung erfolgt die Verschraubung oder
Verklammerung in der 1. Lage oder in der Holzunterkonstruk-
tion. Die Befestigung erfolgt ringsum in jeder Platte sowie
mit einer Befestigungsreihe jeweils in Plattenmitte.

Verspachtelung

e Die Fugenbreite von 5-7 mm und die Befestigungsmittel
werden ohne Bewehrungsstreifen mit VARIO Fugenspachtel
geschlossen.

« Alternativ kann die Konstruktion auch mit StoRBverklebung
ausgefiihrt werden (Fugenbreite max. 1 mm).

‘g Rigips-Empfehlung

Ausfiihrliche Informationen Uber die Vielzahl an moglichen
Wandkonstruktionen, die Rigips anbietet, knnen Sie der

Broschiire ,Planen und Bauen — Rigidur-Wande® entnehmen.

Befestigungsmittel und Abstidnde bei nichttragenden Wanden aus Rigidur H

Holzunterkonstruktion Klammer- Befestigungs- Nagel- Befestigungs-  Rigidur Befestigungs-
Standerabstand 625 mm  ldnge bei abstand lange bei abstand Schnellbau- abstand
schraubenlange
d>15mm d=22-28mm beid > 3,9 mm
mm mm mm mm mm mm
Rigidur H 12,5 35 200 35 200 307 250
Rigidur H 12,5
2.lagein 1. Lage 22 150 22 250
befestigt
Rigidur H 12,5
2. Lage in Holz 45 150 45 250
befestigt
Rigidur H 15 40 150 40 150 40V 250
Rigidur H 15
2. lagein 1. Lage 25 150 22 250
befestigt

“ Rigidur Fix Schnellbauschraube d > 3,5 mm

Wandmontage

1 Anreilen

* Wandverlauf auf dem FulBboden
anzeichnen

« Vorgesehene Tiroffnungen bertick-
sichtigen

» Den Wandverlauf an der Decke
Ubertragen

2 Anschliisse

e Die Anschlussholzer werden mit ein-
seitig klebender Rigips Anschluss-
dichtung Filz versehen und an Boden
und Decke mit Rahmendubeln bzw.
Holzbauschrauben im Abstand von
max. 1.000 mm befestigt.

« Die Holzstander an den angrenzenden
flankierenden Bauteilen sind aus Schall-
schutzgriinden dicht mit Rigips
Anschlussdichtungen Filz anzuschlieRen.

3 Holzstander

e Entsprechend den Anforderungen an
die Wandhohen werden Querschnitte
der Holzstander 40 x 60 mm bzw. 60 x
60 mm als Unterkonstruktion auf das
Achsmaf max. 625 mm eingestellt.
Die Holzstander sind mit den entspre-
chenden Nageln oder Schrauben an
den Anschlussholzern zu fixieren.

4 Beplankung 1. Wandseite

« Die Einfachbeplankung erfolgt mit
einer Fugenbreite von 5-7 mm. Bei
1-lagiger Beplankung werden die Gips-
faserplatten mit gegentiberliegenden
Fugen verlegt. Sind Querfugen erforder-
lich, so sind diese im Versatz > 400 mm
anzuordnen.

« Bei 2-lagigiger Beplankung kann die
untere Lage auch stumpf gestolRen
werden (siehe Plattenbefestigung).
Ebenso ist eine stinderunabhangige
Befestigung der zweiten Lagen mittels
Spreizklammern aus Stahldraht
1,5mm x 10 mm x 25 mm auf der
ersten Lage moglich. Der Versatz der
PlattenstoRe der 2. Lage zur 1. Lage
muss mind. 25 cm betragen. Alternativ
zu diesen Beplankungsmaglichkeiten
kann auch die Klebefuge mit 1 mm
Fugenbreite eingesetzt werden.

5 Hohlraumddmmung

» Nach der Beplankung der 1. Wandseite
und der Verlegung der erforderlichen
Elektro- und Sanitarinstallation im
Wandhohlraum wird zur Verbesserung
der Schallddmmung eine Hohlraum-
dammung eingebracht.

» Der Hohlraum ist vollflachig zu
dammen.

» Der Dammstoff ist gegen Abrutschen
(z. B.durch Antackern) zu sichern.

6 Beplankung 2. Wandseite

« Die Beplankung der 2. Wandseite
erfolgt aufbausymmetrisch. Durch die
Beplankung der 2. Wandseite erhalt
die Wand ihre endgultige Stabilitat.

 Anschlielend erfolgt die Verspachte-
lung der Plattenfugen, Anschliisse und
Befestigungsmittel mit VARIO Fugen-
spachtel.

» Nach dem Austrocknen der Spachtel-
stellen ist die Wand fiir die nachfolgen-
de Oberflachengestaltung fertig.

‘g Rigips-Empfehlung

Ausfihrliche Informationen Gber die
Verarbeitung von Rigidur-Platten
entnehmen Sie der Broschtire ,Verar-
beitungsrichtlinien Wand, Decke, Dach
mit Rigidur-Gipsfaserplatten®
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5. Deckensysteme

5.1 Decken und Dachschragen mit statischer Funktion

Ausfiihrungsvariante: Geschossdecke einer Gebaudeabschlusswand

Beplankung Dammung (1) Dammung (2) Konstruktion (1) Konstruktion (2) Konstruktion (3)
innen  aulen Dicke  Dichte Baustoff- Dichte  BxL BxL BxL zul.
mm mm mm kg/m? klasse kg/m? mm mm mm Spannung
N/mm?
12,5 2x15 >100 > 30" > B2 >15 > 60 x 100 > 40 x 100 >35x200 25
12,5 2x12,5 > 140 > 30" > B2 >15 > 60 x 140 > 40 x 140 >35x200 2,0
12,5 2x15 > 140 Isofloc > B2 >15 > 60 x 140 > 40 x 140 >35x200 2,0
¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. DIN 4102-1:1998-05, Schmelzpunkt > 1.000 °C
D, fb
TIT=—" VI ITT ~ [ Konstruktion (3) Mindest- o - amprbremse
C} @ _abmessung (Holzstander) § Holz-Schwelle 60 x 100 mm
<>< (_\<> Konstruktion (2) Mindest- § o .
abmessung (Holzstander) i Rigidur Trockenestrich
F30-8 § % | 0 é% Dammung (2) gem. Tabelle 1 Spanplatte
‘LH [T T T T HH§: :EHH iRINRIR TR R R RN RN 2 3 ‘
i S\ 0 1 | 2 T O A
| NN 2 ) ‘ E |
\ — - — : g
i = = S i
— — | N
! = = ‘ <
\ ==\l Y /== ! ER
i D SN e ‘ |
;%J & ] L § %7
Fao084 == Fraos |
Dammung (2) gem. Tabelle i \M Stahldraht-
><) S klammern
Dammung (1) gem. Tabelle m > }
e =\ Ot T Holzrahm
Konstruktion (1) Mindest- e T — 60100 mm
abmessung (Holzstander) ?) Mineralfaserdammstoff
@ = Baustoffklasse A
< B
Beplankung innen é Rigidur H,d=12,5 mm
T Beplankung auRen § «;

Vertikalschnitt: Ausfiihrungsbeispiel der Deckenanschliisse
bei Gebaudetrennwanden

I Rigips-Hinweis

Bei der Konstruktion von Holzbalkendecken mit aussteifen-
der Funktion ist der statische Nachweis gemaf3 DIN EN
1995-1-1 zu fihren. Die fiir die Berechnung erforderlichen
Kennwerte der Platte sind im Produktdatenblatt Rigidur H
aufgefiihrt. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z.-9.1.571 und der
ETA-08/0147.

Weitere detailliertere Konstruktionsvarianten entnehmen
Sie bitte dem ABP Nr. P-3470/7664-MPA BS.

Vertikalschnitt: Ausfiihrungsbeispiel eines
Deckenanschlusses an eine F 30-B-AuRenwand

Ausfiihrungsvarianten: Dachanschliisse an einer Gebdudeabschlusswand

Beplankung Dammung (1)
innen aullen Dicke Dichte
mm mm mm kg/m?
12,5 2x15 >100 > 30"
12,5 2x12,5 > 140 > 30"
12,5 2x15 > 140 Isofloc

Dammung (2) Konstruktion
Dicke Dichte BxL

mm kg/m? mm

>50 > 30" > 60 x 100

> 50 > 30" >60x100

> 50 > 30" > 60 x 140

Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. DIN 4102-1:1998-05, Schmelzpunkt > 1.000 °C

Démmung (2), gem. Tab. (> 50 mm)
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Vertikalschnitt: Ausfiihrungsbeispiel einer Gebaudeabschluss-
wand F 90-B/F 30-B mit Rigidur H, Dachanschluss giebelstandig

I Rigips-Hinweis

Weitere Konstruktionsvarianten entnehmen Sie bitte dem
ABP Nr. P-3470/7664-MPA BS.
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Vertikalschnitt: Ausfiihrungsbeispiel einer Gebaudeabschluss-
wand F 90-B/F 30-B mit Rigidur H, Dachanschluss traufstandig

Vertikalschnitt: Ausfiihrungsbeispiel einer Gebaudeabschluss-
wand F 90-B/F 30-B mit Rigidur H, Dachanschluss traufstandig

33



34

5.2 Decken und Dachschragen ohne statische Funktion

An das Beplankungsmaterial von Decken- und Dachschragen
werden die gleichen Anspriiche gestellt, wie im Wandbereich.
Im Einzelnen sind das Anforderungen an Warme-, Feuchte-,
Schall- und Brandschutz. Aus warmetechnischen Griinden

ist es sinnvoll, die gesamte Dachschrage zu ddmmen und zu
beplanken. Um den Anspriichen des Feuchteschutzes zu ent-
sprechen (Gefahr von Nésse durch Tauwasser) wird neben der
Dammung und Beplankung auch eine Dampfbremsfolie bis
zum First gefuhrt.

Unterkonstruktion
» Holzlatten > 50/30

Beplankung
e mit Rigidur H 12,5 mm oder Rigidur H 15 mm

Plattenbefestigung
« Befestigungsmittel sind Rigidur Fix Schnellbauschrauben/
Rigidur Schnellbauschrauben und Spreizklammern

Verspachtelung

« Die Fugenbreite von 5-7 mm und die Befestigungsmittel
werden ohne Bewehrungsstreifen mit VARIO Fugenspachtel
geschlossen.

« Alternativ kann die Konstruktion auch mit Fugenverklebung
ausgefiihrt werden (Fugenbreite max. 1 mm).

Dammung

« Rollenbreite Mineralwolle-Matten abgestimmt auf den
Sparren- bzw. Kehlbalkenabstand

e Klemmfilz bzw. Dammbkeile

e Dammstoffdicke: mind. 120-140 mm

Anforderungen an den Brandschutz F 30

« Die zu wahlende Mineralwolle muss mindestens der Bau-
stoffklasse B1 entsprechen, z. B. ULTIMATE Klemmfilz von
Saint-Gobain Isover.

 Dammstoffdicke mind. 100 mm

Bei Brandschutzkonstruktionen siehe
ABP-Nr. P-3470/7664-MPA BS.

Rigidur Fix Stahldraht-
Schnellbauschrauben klammern
d>35mm d>15mm
Lange Abstand Lange Abstand
mm mm mm mm
Rigidur H 12,5 30 150 35 150
Rigidur H 15 459 150 40 150

Y Rigidur Schnellbauschraube d > 3,9 mm

Rigidur H Rigidur H

12,5 15

mm mm
abgehangte Decken, 500 625
Deckenbekleidung
Dachschragenbekleidung 500 625

von 0° bis 50° Neigung

Montageablauf

Dammung

« Die Dammstoffbreite ist so zu wahlen, dass der Dammstoff
press zwischen den Sparren bzw. Kehlbalken sitzt. Hierfur
wird die Breite von ca. 10 mm groRer zugeschnitten als
jeweils der lichte Sparren- bzw. Balkenabstand aufweist.

« Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass keine Hohlrdume
(Fugen) verbleiben. Um ein libermaRiges Eindringen von
Feuchtigkeit in die Dammstoffschicht zu vermeiden (Tau-
wasserausfall), ist raumseitig eine Dampfbremse vorzusehen.
In der Regel erfiillt die Dampfbremse die Funktion der Luft-
dichtigkeit. Besonders wichtig dabei ist, dass die Anschliisse
an angrenzende Giebelwdnde und Durchdringungen dauer-
haft dicht angeschlossen werden. Die iberlappenden StoRe
mussen mit dafiir geeigneten Klebebandern verklebt werden,
z. B. Vario DB von Saint-Gobain Isover.

Unterkonstruktion

Nach der vollstandigen Dammung der Kehlbalkendecke und
der Dachschrage inkl. der Aufbringung der Dampfbremse,
werden quer zu den Sparren/Balken Holzlatten > 50/30 aufge-
schraubt. Die Verschraubung erfolgt mit Holzbauschrauben
(Schraubenlange = Lattendicke x 2).

Beplankung

Quer zu den Latten werden die Rigidur-Platten mit Rigidur
Schnellbauschrauben oder Klammern befestigt. Zuerst wird
die Kehlbalkendecke und danach die Dachschrage —ohne
Kreuzfugen — bekleidet. Plattenquerstde missen immer im
Versatz von mind. 1 Lattenabstand angeordnet werden.

Nach dem Austrocknen der Spachtelstellen ist die Decke bzw.
Dachschrage fiir die nachfolgende Oberflachengestaltung
vorbereitet.

35



36

6. Oberflachen

6.1 Oberflachenbehandlung

Rigidur H-Gipsfaserplatten eignen sich dank ihrer glatten und
harten Oberflache besonders gut fiir alle Arten von Oberfla-
chenbeschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Fliesen und Putze.

\;
1 Vorbereitung

« Die Platten und die Fugen mussen trocken und staubfrei sein.
 Fugen missen je nach Anforderungen der Nachfolgebe-
schichtung entsprechend glatt beigearbeitet sein.

2 Anstriche

« Fur den Anstrich eignen sich alle handelsiblichen Farben,
z.B. Leimfarbe, Dispersionsfarbe, Dispersionslacke, Olfarbe,
Alkydharzfarbe, Polymerisatharzfarbe, Polyurethanfarbe,
Expoxydharzfarbe.

3 Tapeten

« Die Rigidur H-Gipsfaserplatten sind werkseitig vorgrundiert

« Als Tapetenwechselgrund kann Rikombi Grund entsprechend
der Verarbeitungsvorschrift vollflachig aufgetragen werden.
Dies ermoglicht im Bereich Platte und Fuge ein spateres
Ablésen der Tapete ohne Beschddigung des Untergrundes.

* Alle Arten von Tapeten kdnnen mit handelsiiblichem Tapeten-
kleister aufgebracht werden. Es sind jeweils die Hersteller-
angaben zu beachten.

4 Fliesen

» Fliesen aus Kunststoff oder Keramik lassen sich problemlos
auf Rigidur H-Gipsfaserplatten aufbringen. Wird vom Her-
steller eine Grundierung vorgeschrieben, ist sie gemaf3 Ver-
arbeitungsanleitung durchzufiihren. Auf eine ausreichende
Trocknungszeit ist zu achten.

* Bei wasserbeaufschlagten Wandflachen wird eine flexible
Flachendichtung oder eine diinne, ganzflachige Dichtungs-
schicht mit Fliesenkleber aufgezogen.

« Als Kleber eignen sich flexible Diinnbettkleber, die mittels
Zahnspachtel aufgezogen werden. Fir die Verfugung sollte
Flexfugenmortel verwendet werden.

¢ In Bereichen von Duschen und Wannen sind die Flachenab-
dichtungen ausreichend groB zu dimensionieren. Eckbereiche
und Durchdringungen sind in geeigneter Weise mit Dicht-
bandern, Dichtmanschetten o. A. abzudichten.

e Zur Kérperschallddmmung ist zwischen Wanne und Beplan-
kung ein Filzstreifen vorzusehen.

« Eine doppelte Beplankung der Rigidur H 12,5 mm oder eine
Verringerung der Standerabstande von 625 mm ist nicht
erforderlich.

e Fur die Verklebung und Verfugung muissen Produkte, die fir
Gipsfaserplatten geeignet sind, verwendet werden. Im Ein-
zelnen sind die Richtlinien der jeweiligen Gewerke und die
Herstellerhinweise zu beachten.

@) Verarbeitungshinweis

Die Fugen der Beplankung diirfen nicht mit Fliesenkleber
verfugt werden.

5 Putze

e Fur Gipsbauplatten geeignete Strukturdiinnputze auf
mineralischer oder kunststoffhaltiger Basis lassen sich nach
Aufbringung einer sperrenden Grundierung gemaf Her-
stellerangaben problemlos auf die Rigidur H aufziehen.

“g- Rigips-Empfehlung
Um die Gefahr von Rissbildungen sicher zu vermeiden, werden

die Fugenbereiche der Plattenkanten bei Verwendung von Diinn-
putzen zuvor mit einem aufgeklebten Gewebeband armiert.

1 Wichtige Hinweise

« Nicht geeignet sind Anstriche auf Mineralbasis, wie Kalk,
Wasserglas- und Silikatfarben.

e Im Einzelnen ist der Verwendbarkeitsnachweis des jeweili-
gen Farbenherstellers fur die Eignung der Farben auf Gips-
baustoffen mafgebend.

e Fiir ein gleichmaRiges Saugverhalten der Platten und der
Spachtelfugen empfehlen wir Rikombi Grund entsprechend
der Verarbeitungsvorschrift vollflachig aufzutragen,
wenn der Farbenhersteller fiir sein System keine andere
Grundierung fordert. Vor einer Weiterverarbeitung muss
die Grundierung durchgetrocknet sein.

e Es ist ein Probeanstrich tiber mehrere Plattenbreiten ein-
schlieRlich der Fugenbereiche durchzufihren.

 Grundsatzlich ist eine sperrende Grundierung aufzubringen,
damit evtl. auftretende Farbdurchschlage (Vergilbungen)
zuverlassig ausgeschlossen werden.

7. Lastenbefestigung

7.1 Lasten an Wanden und Decken

An Wand- und Deckenkonstruktionen mit Rigidur H-Gipsfaser-
platten kdnnen mit geeigneten Befestigungsmitteln unter-
schiedliche Lasten sicher befestigt werden. Leichte Gegenstande
werden mit einfachen Bilderhaken befestigt. Je nach Art der

Lasten an Wanden

Befestigungsmittel konnen im Haushalt eine Vielzahl Gblicher
Lasten, wie Kiichenschranke, Regale usw. unabhangig vom
Holzstanderwerk einfach an der Rigidur H befestigt werden.

Bilder und ahnlich leichte Gegenstande konnen einfach und sicher mit Bilderhaken befestigt werden.

Wandhaken Rigidur H 12,5 Rigidur H 15
Mit 1 Nagel 17 kg 18 kg
Mit 2 Nageln 28 kg 30 kg
Mit 3 Nageln 39 kg 40 kg

Die Werte sind als Richtwerte zu verstehen und hangen stark von der Hakenqualitat ab.

Regale und Hangeschranke sind problemlos mit Hohlwand-
diibeln anzubringen. Die maximal zuldssige Belastung der
Wandkonstruktion ist dabei zu beachten. An Rigips Bauteilen
kénnen Konsollasten mit handelstiblichen Befestigungsmitteln
an beliebiger Stelle der Beplankung befestigt werden. Die Wahl
der geeigneten Befestigungsmittel ist dabei einerseits abhan-
gig von der Lasttiefe t (bei Wanden) und andererseits von dem
Gewicht der anzubringenden Last.

Konsollastentiefe Rigidur H 12,5/15

pro Befestigungspunkt
100 mm 80 kg
200 mm 73 kg
300 mm 70 kg
400 mm 63 kg

Lotrechte Lasten bis 40 kg pro Befestigungspunkt lassen sich
problemlos mit Gewindeschrauben @ 5 mm ohne Dibel an
der Wand befestigen.

Lasten an Decken

Zur Befestigung an Decken werden Hohlraumduibel sowie Kipp-
oder Federklappdibel verwendet. Alternativ kdnnen auch

Expandet-Duibel oder Molly-Schraubanker eingesetzt werden.
Lasten bis 25 kg pro Befestigungspunkt lassen sich so anbringen.

1 Wichtige Hinweise

» 2 Befestigungspunkte miissen mindestens 150 mm
Abstand voneinander haben sonst gilt nur die halbe Trag-
last pro Diibel.

» Schwere Gegenstande werden an der Unterkonstruktion
befestigt.
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8.1 Rigidur Hsd und Rigidur H-Produktdaten

« Die Rigidur H-Gipsfaserplatten bestehen aus Gips, Papierfasern und mineralischen Zuschlagstoffen.
« Zur aussteifenden und mittragenden Beplankung speziell im Holzrahmen- und Fertighausbau sowie fiir den Ausbau aller

nichttragenden Innenwande.

Charakteristische Lochleibungsfestigkeit: f,, = 127 x d°” mit d, = Durchmesser des Verbindungsmittels in mm

Rigdurbproduktdaten Lang 040 030

Rigidur H 12,5

Rigidur Hsg 12,5

Baustoffklasse nach EN 13501-1 nichtbrennbar
Plattendicken [mm] 12,5
MaRtoleranz in der Plattendicke [mm] +0,3
Raumgewicht ca. [kg/m’] 1.200
Flachengewicht ca. [kg/m?] 15
Maximale MaRtoleranz in der Ldnge [mm] -1/+0
Maximale MaRtoleranz in der Breite [mm)] -1/+0
Maximale MaRtoleranz der Diagonalen [mm] 2
Biegezugfestigkeit [N/mm?] 6,9
Elastizitatsmodul [N/mm?] 4.050
Oberflachenhéarte nach Brinell [N/mm?] 35
Feuchtedehnung je % Luftfeuchteanderung 0,0015

im Bereich 30%—65% (20 °C) [%]
Warmeleitfahigkeit N1 rocken) 88M. EN 12667 [W/(mK)] 0,202

Warmeleitfahigkeit Ng[W/mK] 0,35
Warmedehnung [mm/(mK)] 0,015
Ausgleichsfeuchte bei 20 °C, 65% r. H. ca. [%] 1
Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke sq [m] 4,5
Wasseraufnahme der Plattenoberflache <700
nach 30 min. [g/m?]

Dickenquellung nach 24 h Wasserlagerung [%] <2
Gehalt an kristallin gebundenem Wasser [%] >15

nichtbrennbar

12,5
+0,3
1.200
15
-1/+0
-1/+0
2

6,9
4.050
35
0,0015

0,202
0,35
0,015
1
0,24
<700

<2
>15

Die angegebenen Werte gelten sowohl fiir die Ausfiihrung mit scharfer Kante, wie auch mit abgeflachter Kante (AK).

Rigidur Hsq 12,5

Festigkeitswerte
Biegung rechtwinklig zur Plattenebene  f
Biegung parallel zur Plattenebene fonk
Zug parallel zur Plattenebene fix
Druck parallel zur Plattenebene fex
Schub rechtwinklig zur Plattenebene Tl
Schub parallel zur Plattenebene fuk

55
4,5
2,2
9,0
2,3
12

Rigidur H 12,5
5,5
4,5
2,2
9,0
2,3
1,2

Klasse der Lasteinwirkung Nutzungsklasse | Nutzungsklasse Il
Standig 0,20 0,15
Rigidur H 15 Mittel 0,60 0,45
nichtbrennbar Kurz 0.80 0,60
15 Sehr kurz 1,10 0,80
+0,3
1.200
18 Verformungsbeiwerte kdef in Abhngigheit der Nutzungsklassen gem. DINEN 1995-1-1/NA
-1/+0 Nutzungsklasse | Nutzungsklasse Il
-1/+0 kdef 3,0 4,0
2
6,3
350015 Steifigkeitswerte Rigidur Hsg 12,5 Rigidur H 12,5 Rigidur H 15
' Elastizitdtsmodul Biegung Emmean 4.500 4.500 4.500
0202 rechtwinklig zur Plattenebene
0:35 Elastizitatsmodul Biegung in Ernmean 3.500 3.500 3.500
0,015 Platt(.ar.le"bene .
1 Elastizitatsmodul Zug in B e 4.500 4.500 2.500
029 Plattenebene
' Elastizitatsmodul Druck in Ec mean 4.500 4.500 3.000
<700 ]
Plattenebene
<2 Schubmodul rechtwinklig zur Grmean 1.300 1.300 1.200
> 15 Plattenebene
— Schubmodul parallel zur Grmean 650 650 650

Plattenebene

Rigidur H 15

50 N RgpsHineels
43 Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien
2,0 den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
7,2 Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter

23 Eigenschaften oder der Eignung flir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte
12 sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen,

die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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9. Tabelle Brandschutzwerte, Schallwerte und zuldssige Spannungen

Rigips-GebdudeauBenwinde mit Rigidur H (tragend, raumabschlieBend)

Prinzip-Skizze Beplankung Beplankung Wanddicke Dammung Holzsténder zuldssige Feuerwiderstandsklasse
innen auflen Dicke Nennrohdichte Breite x Lange Spannung
mm mm mm mm kg/m? mm N/mm?

Rigips-GebdudeauRenwand F 30 mit Wetterschutzbekleidung ohne brandschutztechnisch wirksame Funktion

12,5 12,5 >125,0 ohne WDVS beliebig beliebig >40x 80 2,0 F 30-B von innen und aullen

12,5 12,5 >125,0 ohne WDVS >80 >15Y >50x 80 2,5 F 30-B von innen und auRen

15 15 >125,0 ohne WDVS beliebig beliebig >50x80 2,5 F 30-B von innen und auBen
m ¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

Schallschutz: ¢ R,z = 41 dB gem. Prifzeugnis BS 2004/3772/41 ohne WDVS
* Ry = 46 dB gem. Priifzeugnis BS 2004/3772/42 bei WDVS aus 60 mm Polystyrol

Rigips-GebaudeauRBenwand F 60 mit Wetterschutzbekleidung

12,5 12,5 > 145,0 ohne WDVS >120 >15Y >100x 120 2,0 F 60-B von innen und auRen
2x12,5 2x12,5 >150,0 ohne WDVS >100 B2? >60 x 100 2,5 F 60-B von innen und auflRen
2x12,5 2x12,5 >130,0 ohne WDVS >80 > 50Y > 60 x 80 2,5 F 60-B von innen und aulRen

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmostoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zellulosedammflocken,
Nennrohdichte > 45 kg/m?

Rigips-GebdudeauRenwand F 90 mit Wetterschutzbekleidung

1x15 12,5+ WDVS/ MWV > 167,5 ohne WDVS > 140 >15Y > 140 x 140? 2,5 F 90-B von innen und auflRen
2x15 12,5+ WDVS/MWV > 142,5 ohne WDVS >100 > 30Y >60x 100 2,5 F 90-B von innen und auRen
2x15 12,5+ WDVS/MWV  >182,5 ohne WDVS > 140 B2? > 60 x 140 2,0 F 90-B von innen und auflRen
B e 2x12,5 12,5+ WDVS/ MWV  >177,5 ohne WDVS > 140 >30Y > 60 x 140 2,0 F 90-B von innen und aulRen
2x125 12,5+ WDVS/MWV > 137,5 ohne WDVS >100 > 50Y > 60 x 100 2,5 F 90-B von innen und auRen

Y Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gem. EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

? B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmstoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m® oder Zelluloseddmmflocken,
Nennrohdichte > 45 kg/m’

* Holzstander 140 x 140 mm und 60 x 140 mm im Wechsel

MWV = Mauerwerksvorsatzschale > 100 mm, gem. giiltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung

WDVS = Warmedammverbundsystem Steinwollelamelle > 40 mm, > 70 kg/m?, witterungsseitig mineralisch verputzt,

gem. gliltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung

Rigips-GebdudeauRenwand F 90 mit Wetterschutzbekleidung ohne brandschutztechnisch wirksame Funktion

2x15 2x15 > 160 >100 > 30" > 60 x 100 2,5 F 90-B von innen und auRen

2x12,5 2x12,5 >190 > 140 > 30Y > 60 x 140 2,0 F 90-B von innen und auRen

2x15 2x15 > 200 > 140 Isofloc > 60 x 140 2,0 F 90-B von innen und auRen

1x15 1x15 >170 > 140 >15Y > 140 x 140? 2,5 F 90-B von innen und aulRen
P ey Serritmts o pe




Prinzip-Skizze Beplankung  Beplankung Wanddicke Dammung Holzstander zuldssige Feuerwiderstandsklasse
innen auflen Dicke Nennrohdichte Breite x Lange Spannung
mm mm mm mm kg/m? mm N/mm?

Rigips-Gebdudeabschlusswand ohne Wetterschutzbekleidung, F 30-B/F 90-B
12,5 2x15 >142,5 >100 >15Y >60x 100 2,5 F 30-B von innen/F 90-B von auen
12,5 2x12,5 >182,5 > 140 > 30Y > 60 x 140 2,0 F 30-B von innen/F 90-B von auRen
12,5 2x15 >182,5 >120 B2? >60x120 2,0 F 30-B von innen/F 90-B von aufRen
12,5 3x12,5 >150,0 >100 >30Y > 60 x 100 2,5 F 30-B von innen/F 90-B von auRen
12,5 3x12,5 >190,0 > 140 Isofloc > 60 x 140 2,5 F 30-B von innen/F 90-B von auflRen

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmstoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m’ oder Zelluloseddmmflocken,
Nennrohdichte > 45 kg/m*

Die duRere Rigidur H Platte der Auenbeplankung kann durch eine mind. 12,5 mm starke mineralische
Witterungsschutzplatte (z. B. eine CaSi-Platte) der Baustoffklasse A ersetzt werden

Schallschutz: ¢ R, = 46 dB gem. Priifzeugnis BS 2004/3772/37
* Rz = 66 dB gem. Priifzeugnis BS 2004/3772/38 bei doppeltem Wandaufbau
und ca. 2 cm Luftspalt

Rigips-Gebdudeabschlusswand mit Wetterschutzbekleidung, F 30-B/F 90-B

12,5 12,5+ WDVS/MWV > 115,0 ohne WDVS >90 >15Y > 60 x 90 2,0 F 30-B von innen/F 90-B von auflRen
12,5 12,5 + WDVS/MWV > 125,0 ohne WDVS >100 >30Y > 60 x 100 2,5 F 30-B von innen/F 90-B von aufen
12,5 12,5+ WDVS/MWV > 165,0 ohne WDVS >120 B2? >60x120 2,5 F 30-B von innen/F 90-B von auRen

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C

2 B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmestoffe nach EN 12171, Nennrohdichte > 45 kg/m’ oder Zelluloseddmmflocken,
Nennrohdichte > 45 kg/m?

MWV = Mauerwerksvorsatzschale > 100 mm, gem. giiltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung

WDVS = Warmedammverbundsystem Steinwollelamelle > 40 mm, > 70 kg/m?, witterungsseitig mineralisch verputzt,

gem. gliltiger allg. bauaufsichtlicher Zulassung oder Holzfaserddmmung > 40 mm, > 270 kg/m’
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Prinzip-Skizze Beplankung  Beplankung Wanddicke Dammung Holzstander zuldssige Feuerwiderstandsklasse
innen auflen Dicke Nennrohdichte Breite x Lange Spannung
mm mm mm mm kg/m? mm N/mm?

Rigips-Gebdudeinnenwand F 30

12,5 12,5 105,0 >60 > 307 >40x 80 2,5 F30-B
12,5 12,5 105,0 beliebig? >40x 80 2,0 F30-B

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? Bei Einsatz von Dammstoffen mindestens Baustoffklasse B2

Schallschutz: ¢ R, = 38 dB gem. Priifzeugnis BS 2004/3772/40 mit Isofloc-Dammung
* Ryyr = 38 dB gem. Priifzeugnis BS 2004/3772/39 mit 60 mm Mineralwolle

12,5 12,5 > 145 >120 >15Y >100x 120 2,0 F 60-B
2x12,5 2x12,5 >150 >100 > B2? >60x100 2,5 F60-B
2x12,5 2x12,5 >130 >80 >50? >60x 80 2,5 F 60-B

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
? B2-Dammstoffe, z. B. Holzfaserddmmstoffe nach EN 13171, Nennrohdichte > 45 kg/m’ oder Zelluloseddmmflocken,
Nennrohdichte > 45 kg/m’

? Isofloc

2x15 2x15 >160 > 100 > 30Y >60x 100 2,5 F90-B
2x12,5 2x12,5 >190 > 140 >30Y >60x 140 2,0 F90-B
2x15 2x15 > 200 > 140 Isofloc >60x140 2,0 F90-B

¥ Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gemaR EN 13162, Schmelzpunkt > 1.000 °C
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Weitere Infos unter www.rigips.de:

© Saint-Gobain Rigips GmbH
1. Auflage, Marz 2014

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkrafte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine

Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Innen die bestmoglichen Losungen anzubieten, sind Anderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten.

Eventuell enthaltene Abbildungen ausfiihrender Tatigkeiten sind keine Ausflihrungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdriicklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die
Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen konnen. Die fachgerechte Ausfiihrung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschlieRen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschaftsbeziehungen ausschlieRlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) in der aktuellen Fassung zugrunde
liegen. Unsere AGB erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wiinschen lhnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemldsungen.
Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewahr.
Saint-Gobain Rigips GmbH

rigips.de [ 2 & i[ Der Ausbau-Profi

* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz, hochstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

ATTTMm
SAINT-GOBAIN

D/03.14/3.0/PH/JD/Rev.0
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