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Unterdach

1. BEGRIFFSDEFINITIONEN

Ein Unterdach ist eine Zusatzmafinahme aus wasserdichten Werkstoffen auf
einer ausreichend tragfiahigen Unterlage.* Dachbahnen werden im Unterdach
verbaut und sind immer wasserdicht. Sie werden im ZVDH Regelwerk als
Klasse 1 bzw. 2 eingestuft. Das Unterdach ist immer diffusionsdicht auszufithren.

Unterspannung

Eine Unterspannung ist eine Zusatzmafinahme aus ausreichend wasserundurch-
lassigen Bahnen ohne flichige Unterlage. Die Bahnen konnen gespannt oder mit
planmifigem Durchhang verlegt werden.* Unterspannungen sind nur als beliifte-
te Konstruktionen zulissig. Die Bahnen sollen ca. 50 mm vor der First-Scheitelli-
nie enden. Das Eindringen von Treibregen, Flugschnee od. Feuchtigkeit ist wegen
der notwendigen Liiftungsoffnungen und wegen der nicht kontrollierbaren Was-
serfithrung bei Unterspannungen nicht auszuschlief(en.

Unterdeckung

Eine Unterdeckung ist eine Zusatzmafinahme aus ausreichend wasserundurchlas-
sigen Bahnen auf einer ausreichend tragfahigen Unterlage.* Die Bahnen miissen
auf einer Unterlage aufliegen, z.B. formstabile Wirmedimmung oder Schalung.
Unterdeckbahnen konnen auch im Bauzustand tiber den Sparren gespannt und zu
einem spateren Zeitpunkt mit geeigneter Warmedimmung hinterfillt werden. Die
Warmedimmung darf die Unterdeckbahn nicht nach auflen driicken, um die nach
auflen ablaufende Feuchtigkeit nicht in den Bereich der Konterlattung zu fithren.

Anforderungen an Unterspann- /Unter-
deckbahnen

Hohe mechanische Festigkeit, hohe UV-Stabilitit, hohe Barrierewirkung gegen
Wasser, hohe Wasserdampfdurchlissigkeit, Flammschutz- Ausriistung.

Naht- und perforationsgesicherte
Unterdeckung,/Unterspannung

... ist in Nihten und St6f8en regensicher verklebt und in Abhingigkeit vom Werk-
stoff und dem davon abzuleitenden Bedarf unterhalb der Konterlattung mit Mafi-
nahmen gegen Wassereintrieb, wie z.B. Nageldichtmaterial, gesichert auszufiithren.

Mikropordse Filme

mikro (= klein), pords (=durchlissig) - Wasserdampftransport durch Kapillar-
wirkung, d.h. die Bahn ist vollflichig ,,durchlochert®.

Monolithische Filme

Monolith (= aus einem Stein gemeiflelt) - Wasserdampftransport durch
Membran;

Regeldachneigung (RDN)

Die Dachneigung bis zu der sich eine Dachdeckung in der Regel als regensicher
erwiesen hat, wird als Regeldachneigung bezeichnet. Traufwirts flieffendes Wasser
dringt im Normalfall nicht ein. Ein Dach kann mit einer geringeren Dachneigung
als der Regeldachneigung eingedeckt werden. Dies erfordert jedoch zusitzliche
Mafinahmen um die Regensicherheit zu gewihrleisten.

USB

heifit Unterspannbahn; Weitere Definitionen siehe Band 2, Merkblatt Unter-
spann- und Unterdeckbahnen 01/2010.

UDB

heifit Unterdeckbahn; Weitere Definitionen siehe Band 2, Merkblatt Unterspann-
und Unterdeckbabnen 01/2010.
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*Auszug aus dem Regelwerk des ZVDH

Erhohte Anforderungen an das Dach sind:

2. ERHOHTE ANFORDERUNGEN

Das ZVDH-Regelwerk besteht im Wesentlichen aus Produktdatenblattern,
Merkblittern und Fachregeln und unterliegt laufenden Uberarbeitungen.
Derzeit liegen Produktdatenblatt Unterspannbahnen, Produktdatenblatt
Unterdeckbahnen, Merkblatt Unterdicher/Unterdeckungen/Unterspan-
nungen und Fachregeln Dach-Ziegel/Dach-Steine mit Ausgabe-/Giltigkeits-
datum 01.2010 vor.

Begriffe wie Unterdach/Unterdeckung/Behelfsdeckung, die entsprechenden
Anforderungen und Ausfithrungen sind in den Merkblittern beschrieben.

Die Materialanforderungen an Unterdeck- und Unterspannbahnen sind in den
Produktdatenblittern angegeben.

Welche Unterdeck- und Unterspannbahnen bezogen auf die Deckungsarten
eingesetzt werden diirfen, und welche Zusatzmafinahmen ggf. erforderlich sind,
ist in den spezifischen Fachregeln definiert und wird in den folgenden Seiten

behandelt.

Unterschreitung der Regeldachneigung

¢ Lkonstruktive Besonderheiten:
- Stark gegliederte Dachflichen
- Besondere Dachformen

- Grofle Sparrenlingen

e wenn das Dachgeschof als Wohnraum gentitzt wird.
(bedeutet bereits 2 erhohte Anforderungen!)

¢ klimatische Verhiltnisse, wie zum Beispiel:
- Exponierte Lage
- Extreme Standorte
- Schneereiche Gebiete
- Windreiche Gebiete

- Besondere Witterungsverhiltnisse

e ortliche Bestimmungen, wie:
- Landesbauordnung
- Bauaufsichtliche Vorschriften
- Stadte-, Kreis- und Gemeindeverordnungen oder —Satzungen

- Auflagen des Denkmalschutzes
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3. EINSTUFUNG DER ZUSATZMASSNAHMEN

Tabelle 1: Einstufung der ZusatzmafSnahmen nach Klassen;

Bei mebr als 3 Anforderungen wird empfoblen die nichste Klasse zu wébhlen.

Ziffer | Art Ausfiithrung Konterlatten- | Naht- und Stof3- Klasse
einbindung ausbildung
1. Unterdach
1.1 Wasserdichtes | Bahnen gemafl Produktdatenblatt | tiber verschweifdt oder 1
Unterdach fiir Bitumenbahnen Tabelle Nr. 2,3 | Konterlatte verklebt
und 5 bis 10
1.2 Regensicheres | wie 1.1 unter verschweift oder 2
Unterdach Konterlatte mit | verklebt
Zusatzmaf3-
nahmen
2. Unterdeckung
2.1 Naht- und Unterdeckplatte mit Zubehor unter verschweif3t, ver- 3
perforationsge- Konterlatte mit | klebt, mit Naht-
sicherte (Befes- | Unterdeckbahnen gemafl Pro- Zusatzmaf3- band oder vor-
tigungsmittel) | duktdatenblatt Unterdeckbahnen nahmen konfektioniertem
Unterdeckung | mit Zubehor Dichtrand
22 Verschweifite Unterdeckplatte mit Zubehor unter verschweifdt oder 4
oder verklebte Konterlatte verklebt
Unterdeckung | Unterdeckbahnen gemifd
Produktdatenblatt Unterdeckbahnen
2.3 Uberdeckte Bahnen gemifl Produktdatenblatt unter tiberdeckt und 4
Unterdeckung [ fiir Bitumenbahnen Tabelle 5 Nr. 1 | Konterlatte genagelt
mit Bitumenb. | bis 10
2.4 Uberlappte Unterdeckplatte unter lose iberlappend 5
oder verfalzte Konterlatte oder verfalzt
Unterdeckung | Unterdeckbahn gemaf§ PDBL
3. Unterspannung
3.1 Naht- und Gespannte oder frei hingende unter verschweif3t, 3
perforationsge- | Unterspannbahn gemaf3 Konterlatte mit | verklebt, mit wenn alle
sicherte Produktdatenblatt Zusatzmaf3- Nahtband od. vor- | Anf. gem.
Unterspannung nahmen konfektioniertem USB-A
Dichtrand erfiillt sind
3.2 Nabhtgesicherte | Gespannte oder frei hingende unter verschweif}¢, ver- 4
Unterspannung | Unterspannbahn gemaf3 Konterlatte klebt, mit Naht-
Produktdatenblatt band oder vor-
konfektioniertem
Dichtrand
33 Unterspannung | Gespannte oder frei hingende unter Konter- | lose iiberlappend 6

Unterspannbahn gemaf3
Produktdatenblatt

latte
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4. BEHELFSDECKUNG

Richtlinien der ZVDH zu Behelfsdeckungen 1.) Auf zu Wohnzwecken genutzten und/oder wirmegedimmten Dichern kon-

ISOCELL Produkfe, die als Behelfsdeckung

gesignet sind...

nen Behelfsdeckungen erforderlich sein.

2.) Behelfsdeckungen kénnen durch Abplanen, Einhausen oder durch regensi-
chernde Zusatzmafinahmen geschaffen werden.

3.) Unterdicher konnen die Funktion der Behelfsdeckung erfiillen.

4.) Unterdeckungen und Unterspannungen konnen dann die Funktion der Be-
helfsdeckung erfiillen, wenn diese fiir einen, gemaf Abschnitt 1.1 (1), begrenzten
Zeitraum den regensichernden Schutz des Gebiudes oder der darunter liegen-
den Bauteilschichten tibernehmen kénnen.

5.) Die eingesetzten Werkstoffe miissen den Produktdatenblittern entsprechen.
Das dafiir ggf. erforderliche Zubehor muss hierfiir geeignet sein.

6.) Anschlisse und Durchdringungen sind regensicher auszufiihren.

Weitere Mafinahmen sind in Abhingigkeit von Deckwerkstoffen und den er-
hohten Anforderungen gemafl den jeweiligen Fachregeln fiir Dachdeckungen
erforderlich.

UDB: OMEGA Dachbahnen 140g - 160 g

Freibewitterung bei Ausfiihrung als Behelfsdeckung max. 4 Wochen,
Dachneigung > 15°
Die Regeldachneigung darf nicht mehr als 5° unterschritten werden.

UDB: OMEGA Dachbahnen 180g — 330g

Freibewitterung bei Ausfiihrung als Behelfsdeckung max. 6 Wochen,
Dachneigung > 15°
Die Regeldachneigung darf nicht mehr als 5° unterschritten werden.

Eine Behelfsdeckung ist mit folgenden Produkten auszufiihren:

e PLUS-Ausfithrung (mit integriertem Butyl-Klebestreifen zur
Uberlappungsverklebung)

¢ SK DUO-Ausfithrung (mit zwei integrierten wechselseitig ange-
brachten Reinacrylat-Klebestreifen zur Uberlappungsverklebung)

e OMEGA Quilli als Uberlappungs- bzw. Anschlussverklebung
und als Nageldichtung

e OMEGA Nageldichtband

Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten!
Die OMEGA Dachbahn ist im verlegten Zustand vor Windsog zu schiitzen!
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5. DACHEINDECKUNGEN
Beispiel und Vorgehen bei Dachziegeldeckung

s B

Beschreibung des geplanten Einfamilien-
hauses

Die Zuordnung der erforderlichen Zusatzmafinahme ergibt sich aus der
Dachneigung im Verhiltnis zur Regeldachneigung, der Konstruktion, der Nut-
zung, den klimatischen Verhiltnissen und den 6rtlichen Bestimmungen.

Zusatzmafinahmen sind nicht erfoderlich bei untergeordneten Gebiuden wie

z.B. Carports, Scheunen, Lagerschuppen u.a.. Dacheindeckung: Reformziegel grau

Dachneigung: laut Plan 23°

Dachgeschofi: wird als Wohnraum

5.1 Regeldachneigung bei Dachziegeln (Ton)

) ) ] genutzt
Tabelle 2: Regeldachneigung bei Dachziegeln (Ton)

- Standort: windreiches Gebiet
Form Deckungsart Regeldachneigung
- - o = Sonstiges: teilw. grofe Sprarrenlinge
Dachziegel mit Verfalzung 7 ™ = _—
Mehrfache Ringverfalzung Flachdachziegel Einfachdeckung 22° {WOrGUf ist zu GChIen? ] r L \geghederte Dachfliche; J
Unterbrochene Ringverfal- Doppelmuldenfalz- / 30°
zung Reformziegel Abweichung zur Regeldachneigung? Jal'  um-7° Die Regeldachneigung fiir Reform-
Verschiebefalz 300 ziegel betragt laut ZVDH 30° (siehe
- ” - Tabelle Seite 9).
Seitenverfalzung 3 Die angegebenen 23° unterschreiten
Dachziegel ohne Verfalzung somit die RDN um - 7°.
Seitenaufkantung Krempziegel Einfachdeckung 35° W e ethihte Anford )
- ie viele erhohte Anforderungen i i 6 i ;
gewlbt Hohlpfanne Aufschnitdeckung 350 € Viele ernonte Antoraerunge Es gibt 5 weitere erhohte Das Dach wird als Wohnraum genutzt;
- Anforderungen =2 erhohte Anforderungen
Hohlpfanne Vorschnittdeckung 40° e o
Das Haus wird in einem windreichen
Monch- und Nonne Einfachdeckung 40° Gebiet errichtet;
eben Biberschwanzziegel Doppel- und Kronendeckung 30° Das Dach weifit teilweise eine grofle
Einfachdeckung mit Splieflen 40° Sparrenlinge auf;
Die Dachfliche ist gegliedert;
(Liste der erhohten Anforderungen
. . . siche Seite 5)
5.2 Regeldachneigung bei Dachsteinen (Zementgebunden)
Tubelle 3: Regeldachneigung bei Dachsteinen (Zementgebunden) Welche Unterspannung / Unterdeckung  Klasse 3 OMEGA Mono 200g
? OMEGA Monotop 330
Form Deckungsart Regeldachneigung dorf verwendef werden? onotop 2>t8
Dachsteine mit Seitenfalz Uberlappungsverklebung mittels
: SK DUO Ausfiithrung oder
i i i Einfachdeck °
Hochliegender Seitenfalz | profiliert infachdeckung 22 OMEGA Quilli
Tiefliegender Seitenfalz eben 25° zur Abdichtung
Dachsteine ohne Verfalzung OMEGA Nageldichtband verwenden.
eben Biber Doppel- und Kronendeckung |  30° .
Einfachdeckung mit Splieflen 40° —

WWW.ISOCELL.COM
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5.2.2 Lvordnung von Zusatzmafinahmen und Produkte fir Dachziegel und Dachsteine

Tabelle 4: Zuordnung ISOCELL Dachbabnen entspr. der Fachregeln fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

Dachneigung

Erhohte Anforderungen

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhiltnisse

keine weitere erhohte Anforderung 2

eine weitere erhohte Anforderung 2

zwei weitere erhchte Anforderungen 2

drei weitere erhdhte Anforderungen ?

> RON

Klasse 6
3.3 Unterspannung
(USB-A)4)

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

Klasse 6
3.3 Unterspannung
(USB-A)4)

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

Klasse 5
2.4 tiberlappte / verfalzte Unterdeckung
(UDB - A; UDB - B), (USB-A) %)

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

Klasse 4

2.2 verschweifite / verklebte Unterdeckung

3.2 nahtgesicherte Unterspannun

(UDB - A; UDB - B), (USB-A) b

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

PLUS - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung

SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od. Anschlussverklebung

> RDN - 4°

Klasse 4

2.2 verschweiflte / verklebte Unterdeckung
3.2 nahtgesicherte Unterspannuna

(UDB - A; UDB - B), (USB - A) %)

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

PLUS - Ausfithrung zur Ubeflappungsverklebung
SK DUO - Ausfithrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.

Klasse 4
2.2 verschweifite / verklebte Unterdeckung

3.2 nahtgesicherte Unterspannunﬁ
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) %)

OMEGA Dachbahnen 140g - 330g

PLUS - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.

Klasse 3
2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung

3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) %)

OMEGA Dachbahnen 140g - 300g
OMEGA Monotop 330g

PLUS - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
SK DUO - Ausfithrung zur Uberlappungsverklebung

Klasse 3

2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) %)

OMEGA Dachbahnen 140g - 300g
OMEGA Monotop 330g

PLUS - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
SK DUO - Austfithrung zur Uberlappungsverklebung

>RDN - 8°

Anschlussverklebung Anschlussverklebung OMEGA Quilli als Uberlappungs- od. OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.
Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder
OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband

Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3

2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) ¥

OMEGA Mono 200g
OMEGA Monotop 330g

SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.
Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder

2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) )

OMEGA Mono 200g
OMEGA Monotop 330g

SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.
Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder

2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) )

OMEGA Mono 200g
OMEGA Monotop 330g

SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.
Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder

2.1 naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB - A; UDB - B), (USB - A) 3)

OMEGA Mono 200g
OMEGA Monotop 330g

SK DUO - Ausfiihrung zur Uberlappungsverklebung
OMEGA Quilli als Uberlappungs- od.
Anschlussverklebung und als Nageldichtung oder

OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband

MDN Klasse 3-6 | 10°

> RDN-12° Klasse 2 5 Klasse 2 5 Klasse 1 5 Klasse 1 5

- 1.2 regensicheres Unterdach ) 1.2 regensicheres Unterdach ) 1.1 wasserdichtes Unterdach ) 1.1 wasserdichtes Unterdach >
Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500
Stamisol® ECO Plus Stamisol® ECO Plus Stamisol® DW Stamisol® DW
Stamisol® DW Stamisol® DW
Verklebung mit Stamcoll® N55 / AS Verklebung mit Stamcoll® N55 / AS \c])el{/}{éeebfi;m;lzgg l::rlllc(? N357AS \(;e{/gegzni?;?ﬁ:}? g:llll((i@ N55/AS
OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband & &

MDN Klasse 2

50
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5) In Abhiingigkeit von Bedachung und Dachneigung empfeblen wir fiir regensichere und wasserdichte Unterdécher in diffusionsoffener

2) Erhobte Anforderungen sind in Kategorien gegliedert.
Ausfiihrung die angegebenen Stamisol-Produkte. Die dargestellten Losungen sind bereits seit siber 25 Jahren in der praktischen Anwendung

3) Nur zulissig, wenn ein Nachweis hinsichtlich Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschl. des Zubehors (Dichtbinder, Klebebdnder, Dich-
tungsmassen, vorkonfektionierte Nahtsicherung un.a.) im Rabhmen einer Schlagregenpriifung herstellerseitig erfolgt ist. Andernfalls ist die néchsthohere bewdihrt, weichen jedoch von den Ausfiibrungen des Regelwerks des ZVDH ab.

Klasse zu wiblen. z.B. von Klasse 3 auf Klasse 2. Auf diese Abweichungen ist in ihrem Angebot hinzuweisen! Der Hersteller gewdibrt fiir die hier genannten Ausfiihrungen eine umfangreiche
4) Bei Ausfiibrung von Unterspannungen ist eine StofSverklebung mittels der SK-DUO Ausfiihrung oder mit OMEGA Quilli auszufiibren, da bei Garantie.

einseitigen Klebestreifen ein Anpressdruck erforderlich ist. (DIN 4108-7 / 2009)

WWW.ISOCELL.COM
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5.3 Schiefereindeckung

Beispiel

ISOCELL Losung:
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Auf der Schalung ist eine Vordeckung aus geeigneten Bahnen vorzusehen, bei
Bitumenbahnen mindestens eine Dachbahn KIN 52143 V13 besandet. Die ein-
zelnen Bahnen konnen vom First zur Traufe oder auch mit der Traufe gleich-
laufend gedeckt werden. Die Uberdeckung muss mindestens 80 mm betragen.
Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist grundsitzlich ein wasserdichtes
Unterdach anzuordnen.

Die Regeldachneigung der Aufschieblinge an der Traufe und der Sparren bei
den verschiedenen Deckungsarten betragen:

- Altdeutsche Deckung > 25° Dachneigung
- Altdeutsche Doppeldeckung > 22° Dachneigung
- Schuppendeckung > 25° Dachneigung
- Deutsche Deckung

(Bogenschnittdeckung) > 25° Dachneigung

- Rechteckdoppeldeckung > 22° Dachneigung
- Spitzwinkeldeckung > 30° Dachneigung

Besondere klimatische Verhiltnisse, unglinstige Lage des Gebaudes und grofle
Entfernungen zwischen First und Traufe konnen steilere Regeldachneigungen

erfordern.

Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist grundsitzlich ein wasserdichtes
Unterdach anzuordnen.

Eine Unterschreitung der Regeldachneigung um 10° ist auch mit wasserdich-
tem Unterdach nicht zulissig.

Beschreibung des geplanten Gebéudes | Die einzige Besonderheit ist ein

schneereiches Gebiet, da aber die

Dacheindeckung: Schiefer in Dachneigung iiber der Regeldachnei-

Schuppendeckung gung fiir Schuppendeckung liegt, sind
keine Zusatzmafinahmen erfoderlich.
Folgende Produkte bietet ISOCELL

hierfiir an:

Dachneigung: laut Plan 30°
Dachgeschofi: als Wohnraum

Standort: schneereiches Gebiet

Wird die Regeldachneigung nicht unterschritten, dann bietet ISOCELL die
OMEGA Dachbahnen 140g - 330g an.

z.B. OMEGA 180 Dachbahn
(Ist eine extrem diffusionsoffene Unterdachbahn zur direkten Verlegung anf
die Warmedimmung oder die Holzschalung.)

5.4 Faserzementdachplatten
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Auf der Schalung ist eine Vordeckung aus geeigneten Bahnen vorzusehen, bei
Bitumenbahnen mindestens eine Dachbahn KIN 52143 V13 besandet. Bei senk-
rechten Flachen kann hiervon abgewichen werden. Die einzelnen Bahnen kon-
nen vom First zur Traufe oder auch mit der Traufe gleichlaufend gedeckt wer-
den. Die Uberdeckung muss mindestens 80 mm betragen.

Die Regeldachneigung fiir die einzelnen Deckungsarten entnehmen Sie bitte der
ZVDH Fachregeln fiir die Deckung mit Faserzementdachplatten 01/2010.

Tabelle 5: Zuordnung von ZusatzmafSnabmen bei Dachdeckung mit Faserzementdachplatten

Erhohte Anforderungen
Dachneigung Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhaltnisse
keine erhohte eine erhohte zwei erhohte drei erhohte
Anforderung Anforderung Anforderungen Anforderungen
>RDN - Unterspannung Unterspannung tiberlappte oder verfalzte
Unterdeckung
%@Eéfsgachbahnen ﬁl\é\EGglo)achbahnen OMEGA Dachbahnen
§727v8 §-2%8 140g - 330g
> (RDN -5°) | verschw. oder ver- regensicheres regensicheres wasserdichtes
klebte Unterdeckung | Unterdach Unterdach ™ Unterdach ™
OMEGA Mono 200g Stamisol® ECO Plus Stamisol® ECO Plus Stamisol® DW
OMEGA Monotop 330g | §¢amisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500
SK DUO - Ausfiihrung Stamisol® DW Stamisol® DW
OMEGA Quilli als Verklebung mit Verklebung mit Verklebung mit
Uberlappungs- od. Stamcoll® N55/AS | Stamcoll® N55 / AS Stamcoll® N55 / AS
Anschlussverklebung
und als Nageldichtun . . .
OMEGA 1§agel dich tbgn 4 | OMEGA Nageldichtband | OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband
> (RDN -10°) | regensicheres wasserdichtes wasserdichtes wasserdichtes
Unterdach *) Unterdach ¥ Unterdach ¥ Unterdach ™)
Stamisol® ECO Plus Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500 Stamisol® Pack 500
Stamisol® Pack 500 Stamisol® DW Stamisol® DW Stamisol® DW
Stamisol® DW
Verklebung mit Verklebung mit Verklebung mit Verklebung mit
Stamcoll® N55 / AS Stamcoll® N55 / AS Stamcoll® N55 / AS Stamcoll® N55 / AS
OMEGA Nageldichtband | OMEGA Nageldichtband | OMEGA Nageldichtband OMEGA Nageldichtband

*) In Abhéingigkeit von Bedachung und Dachneigung empfehlen wir fiir regensichere und wasserdichte Unterdéicher in diffusionsoffener Ausfiibrung
die angegebenen Stamisol-Produkte. Die dargestellten Losungen sind bereits seit iiber 25 Jahren in der praktischen Anwendung bewibrt, weichen je-
doch von den Ausfiibrungen des Regelwerks des ZVDH ab. Auf diese Abweichungen ist in Ihrem Angebot hinzuweisen! Der Hersteller gewdihrt fiir die
hier genannten Ausfiihrungen eine umfangreiche Garantie.

Beispiel

| Die Regeldachneigung wird nicht un-

Beschreibung des geplanfen Gebiudes
terschritten, das Dach wird als Wohn-

Dacheindeckung: Faserzement-

raum genutzt - daher sind es zwei er-
dachplatte

hohte Anforderungen.

Dachneigung: laut Plan 25° Fiur die regelkonforme Ausfithrung

Dachgeschoﬁ: als Wohnraum kann z.B. dle OMEGA Dachbahn 180

verwendet werden.

WWW.ISOCELL.COM
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5.5 Faserzement - Wellplatten

Bei Dichern mit erhohten Anforderungen, wie z.B. besondere klimatische Ver-
altnisse, exponierte Lage des Gebaudes, konstruktive Besonderheiten und gro-

e Entfernungen zwischen First und Traufe sowie Nutzung des Dachgeschosses,

z.B. fir Wohnzwecke, ist mindestens eine Unterspannung anzuordnen.

Bei Dachneigungen unter 15° ist eine verschweifte oder verklebte Unterde-

ckung als Zusatzmafinahme anzuordnen.

Tabelle 6: Regeldachneigung in Abhingigkeit von der Entfernung Traufe - First

5.6 Bitumenschindeln

15

Wird die Regeldachneigung unterschritten, sind regensichernde Zusatzmafinah-
men erforderlich. Diese konnen sein:

e Wasserdichtes Unterdach
e Regensicheres Unterdach

e Zusitzliche Verklebung

Als Vordeckung sind geeignet: bitumenvertrigliche Unterdeckbahnen und
Dachbahnen mit Glasvlieseinlage. Stofe sind 80 mm zu tiberlappen.
Die Regeldachneigung ist sowohl von der Sparrenlinge als auch von der Schin-

Wellplatte Entfernung Traufe - First Regeldachneigung in ° (%) delform abhingig.
Standardwellplatte <10m > 9°(~ 15,8 %)
Tabelle 7: Regeldachneigung in Abhingigkeit von Sparrenlinge und Schindelform
>10-20m >10° (~ 17,6 %) & gne &8 P g f
Sparrenlinge Schindelform Regeldachneigung bei De- Regeldachneigung bei
>20-30m 212°(~ 21,3 %) ckung mit neigungsabhingiger | Deckung mit vorgegebener
~30m > 14° (~ 24,9 %) Hoheniiberdeckung Hoheniiberdeckung
<10 m Rechteck > 15° (26,8%) > 15° (26,8%)
Kurzwellplatte <10m >15° (~ 26,8 %)
>10m > 20° (36,4%) > 20° (36,4%)
>10-20 >17° (~ 30,6 % . .
m ( ) <10m Biber und Dreieck >20° (36,4%) >15° (26,8%)
>20-30m 2197 (= 344 %) >10m > 25° (46,6%) >20° (36,4%)
>30m 220° (~ 36,4 %) <10m Wabe > 25° (46,3%) > 15° (26,8%)
) >10m >30° (57,7%) >20° (36,4%)
ISOCELL LOSUﬂg: Fur erhohte Anforderungen (besondere klimatische Verhiltnisse usw.) bietet
ISOCELL die Dachbahnen . g . . . . .
OMEGA 140 - 330 g an. ISOCFELL LOSUﬂgZ Wird die Regeldachneigung nicht unterschritten bietet ISOCELL die

Dachbahnen

z.B OMEGA 180 Dachbahn OMEGA 150 - 330 g an.

(Ist eine extrem diffusionsoffene Unterdachbahn; Die Verklebung bei Anschliis-

sen st mit OMEGA Quilli vorzunehmen) z.B OMEGA Mono 200 Dachbahn (gibt es auch in SK Duo Ausfihrung)

(Diffusionsoffene Dachbahn; Die monolithische Membrane gewdihrleistet eine ho-
here UV-Bestindigkeit und eine extrem hobe Schlagregendichtheit. Der Wasser-
dampftransport durch den Funktionsfilm findet nicht mebhr mechanisch sondern auf
chemischem Wege statt. Die Wasserdichtheit bleibt deshalb auch unter dem Einfluss
von Holzschutzmitteln, Olen von Kettensigen oder Harzen erhalten.)

Bei einer Dachneigung unter 15° bietet ISOCELL die Dachbahn

OMEGA Monotop 330 SK DUO
(Die monolithische Membrane gewdbrleistet eine hohere UV-Bestindigkeit

und eine extrem hobe Schlagregendichtheit) o i ) L i )
878 Wird die Dachneigung unterschritten, ist mindestens ein regensicheres Unter-

dach anzuordnen. Wir empfehlen fiir regensichere und wasserdichte Unterda-
cher in diffusionsoffener Ausfithrung die angegebenen Stamisol-Produkte wie
auf den Seiten 10/11 beschrieben.

WWW.ISOCELL.COM
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57 B"Umenwe”plﬂﬂen Bei erhohten Anforderungen und Beanspruchungen an die Dacheindeckung 58 HOlZSChindeldUCh Bei Dichern unter 22° DN ist ein wasserableitendes dichtes Unterdach erfor-
’ sind Zusatzmafinahmen erforderlich. Erhohte Anforderungen kdnnen sein: ' derlich (d.h. z.B. EPDM oder Bitumen etc.)
e Windlastzone 3 & 4
e Hohenlage ab 800 m 5 9 Reetdach Bei Einhaltung der fiir die Reetdeckung vorgeschriebenen Dachneigungsgren-
e Ausgebautes Dachgeschof§ ' zen (45°) sind auch bei ausgebautem Dachgeschof§ keine regensicheren Zusatz-
e Landwirtschaftlich genutztes Gebiude, z.B. Kaltstall, Getreidesilo mafinahmen erforderlich. Wenn unter einem Reetdach gedimmt wird, muss ein

. mindestens 6 cm Luftspalt als Hinterliftungsebene unter dem Reet verbleiben.
* Grofle Sparrenlinge

Anzuordnende Zusatzmafinahmen konnen sein: 5.10 FUChregeln Mem”eindeCkUng BeinUntersch.reitung der Regeldachneigung sind'Zusatzmaﬁnahmen z.B. Falz-
erhohung, Dichtband bzw. Unterdach erforderlich.
- Wasserdichtes Unterdach

- Regensicheres Unterdach

- Unterdeckung Tabelle 8: Regeldachneigung in Abhingigkeit der Ausfiihrung der Metalleindeckung
- Unterspannung Ausfiithrungsart Regeldachneigung
- Mindesthoheniiberdeckung 0,2 m D stehfaladeck 1), 4)
t 70 >
- Zwei Wellen Seitentiberdeckung Oppestenamceckne
Winkelstehfalzdeckung 250
(1) Die Regeldachneigung ist von der Sparrenlinge (Entfernung Traufe - First)
abhingig. Sie betrigt: Leistenfalzdeckung Deutsche Art 7o Y
< 10 m Sparrenlinge > 10° Dachneigung Rollnahtgeschweifite Edelstahldeckung gefillelos
> 10 m Sparrenlinge > 15° Dachneigung Bleideckung mit Hohl-, Holzwulst oder Leisten 10° ¥
(2) Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist mindestens ein regensicheres 1) Die Mindestdachneigung bei nicht selbsttragenden Metalldeckungen betrigt 3°, bei Unterschreitung der Re-
Unterdach notwendig! geldachneigung sind Zusatzmafinahmen erforderlich. (Ausnahme: bei Sparrenlingen bis zur halben maximalen

Scharenlinge nach Tabelle AI.6 konnen Zusatzmafinahmen erforderlich werden.)

(3) Eine Unterschreitung der Regeldachneigung um mehr als 3° ist nicht zuldssig.
2) 35° bei erhohten Anforderungen. Erhohte Anforderungen konnen sich ergeben aus klimatischen Verhaltnissen
oder exponierten Lagen, z.B. starkem Wind, schneereichen Gebieten.

ISOCELL Lésung: Wird die Regeldachneigung nicht unterschritten, dann bietet ISOCELL die
OMEGA Dachbahnen 140g - 330g an. 3) Holzwulst mit sichtbaren Haften zulassig bis 30°.

».B OMEGA Light Dachauflegebahn 4) Bis 15° sind bei Titanzink zusitzliche Mafinahmen, z.B. Trennlage mit Drainagefunktion, erforderlich.

(Ist eine extrem diffusionsoffene Unterdachbahn; die Verklebung bei Anschliissen

ist mit OMEGA Quilli vorzunehmen) ISOCELL Lﬁsung: Wird die Regeldachneigung nicht unterschritten, bietet ISOCELL die
OMEGA Dachbahnen 140g - 330g an.

Wird die Regeldachneigung um maximal 3° unterschritten, empfehlen
wir fir die regensichere und wasserdichte Ausfihrung von diffusionsoffe-
nen Unterdichern, die auf Seite 10 / 11 angegebenen Stamisol-Produkte.

z.B OMEGA 180 Dachbahn
(Ist eine extrem diffusionsoffene Unterdachbahn; Die Verklebung bei Anschliis-
sen ist mit OMEGA Quilli vorzunebhmen)
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6. IHRE ANSPRECHPARTNER IS O CELL

ISOCELL bietet lhnen nicht nur hochwertige Produkte. Vielmehr zéhlt die fachspezifische, personliche Beratung und die

angebotenen Zusatzleistungen unserer Mitarbeiter.
ZENTRALE NEUMARKT

E ANTON SPITALER

Geschiftsfiihrer

Tel. +49 (0) 160 907 33 185
e-mail: anton.spitaler@isocell.at

A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE
BAHNHOFSTRASSE 36

TELEFON: +43 (0) 62 16 / 4108
FAX: +43 (0) 6216 /79179
E-MAIL:  OFFICE@ISOCELL.AT
INTERNET: WWW.ISOCELL.AT

3 MARKUS GLASER

Beratung und Verkauf

=4 Tel. +49 (0) 170 856 75 44
e-mail: markus.gloser@isocell.at

94 HARRY GRABE
Beratung und Verkauf

<y Tel. +49 (0) 172 406 81 53
e-mail: harry.graebe@isocell.at

DI (FH) BERNHARD HUTTENEDER
Leiter Technikabteilung, F&E

Tel. +43 (0) 6216 4108 DW 607

S AXEL SCHMIDT
Verkaufsleitung Deutschland

S Tel. +49 (0) 151 1672 94 51
e-mail: axel.schmidi@isocell.at

n

d JURGEN ZILL

Beratung und Verkauf

] Tel. +49 (0) 1511252 4212
i\ A e-mail: juergen.zill@isocell.at

HRISTIAN POHN, BSC

echnische Beratung

g Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 42
% e-mail: christian.pohn@isocell.at

4 ANDREAS FIEDLER

Beratung und Verkauf

Tel. +49 (0) 160 747 60 38
e-mail: andras fiedler@isocell.at

—

E RAINER BRENNER
g DI (FH) JOSEF PUTZHAMMER = DIRKT VOGT | Beratung und Verkauf —
A Technische Beratung E Beratung und Verkauf Limmerermeister

[l

4 Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 616
e-mail: josef.putzhammer@isocell.at

Tel. +49 (0) 170 457 81 53
e-mail: dirk vogt@isocell.at

o Tel. +49 (0) 175 93579 33
e-mail: rainer.brenner@isocell.af

g DI (FH) CHRISTIAN NOHAMMER HEINZ SCHWEIZER d HEINZ KASER
i Technische Beratung = Beratung und Verkauf Beratung und Verkauf
4 Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 622 Tel. +49 (0) 173 351 98 75 _ ; Tel. +49 (0) 170 435 27 62
mail: christion.noehammer@isocell.at e-mail: heinz.schweizer@isocell.at ".tz-_' - e-mail: heinz kaeser@isocell.at
E
-2
e GERD KAUPP e EVA SALLER
Beratung und Verkauf E Beratung und Verkauf
%
Tel. +49 (0) 160 887 91 51 Tel. +49 (0) 170 212 44 23

e-mail: eva.saller@isocell.at
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